HOLZ
PIENZIEL




2|

VORWORT

Vorwort

Leichtbau oder Massivbau? Baustoffe aus Holz,
Kunststoff oder mineralischen Werkstoffen?

Investoren haben die Qual der Wahl zwischen den
vielen Moglichkeiten und Systemen, die das Bauen
heute bietet. Diese Broschiire befasst sich mit einer
sehr jungen Bauart, dem Holzmassivbau. Nicht
leicht, kein Kunststoff, sondern nattrliches Holz. Und
das in Kombination mit verschiedensten Materialien,
um an jeder Stelle des Gebaudes das Optimale zu
erreichen. Meistens leistet das Holztragwerk seinen
Dienst im Verborgenen. Innenbekleidungen nach
Bedarf und Fassaden nach Geschmack bilden die
Oberflachen. Innen wird tiberwiegend klimatisch akti-
ves Material gewahlt wie das Holz selbst, Gips, Putz
oder Lehm.

Bild: Holzbau Gehrmann GmbH

Massiv bedeutet ,voll & fest & schwer". Dies hort sich
zunachst kostspielig an, genligt zum Bauen nicht
auch das Leichte? Es muss wohl gute Griinde
geben, in eine Holzmassivbauweise zu investieren.
Diese Bauart ist wirtschaftlich. Wie sonst wére zu
erklaren, dass die Produktionszahlen von Brettsperr-
holz (BSP) wie bei keiner anderen Bauart explodiert
sind. Es sind viele Anlagen zur Produktion und
Zuschnitt mit enormen Kapazitaten entstanden.

Klar, der Holzbau ist aufgrund seiner Naturlichkeit im
Trend. Das einzige Material, das CO, aus der Atmo-
sphére zuriick fiuhrt und in unseren Gebauden bin-
det. Damit allein lassen sich die hohen Zuwachse
allerdings nicht erklaren. Die Wirtschaftlichkeit
scheint gegeben zu sein. Ein Werkstoff, der in die
Zeit passt. Gerade aktuell kbnnen bei der Produktion
groRe Mengen Kalamitatsholz sinnvoll verwertet wer-
den.



Bild: Roland Pape
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EINFUHRUNG IN DEN HOLZMASSIVBAU

1. Einfihrung in den Holzmassivbau

Verschiedene Arten von Holzmassivelementen

Brettsperrholz ist in den Entwicklungsschritten der
Holzmassivbauarten der Jingste. Angefangen hat
alles mit der Idee der Brettstapelbauweise. Kosten-
glinstige raue Brettware wird aufrecht aneinanderge-
reint und zu flachigen Bauteilen verbunden. Als
Verbindungsmittel dienen dabei z.B. N&agel und
Holzdibel. Anwendung zumeist als Geschossdecke.

Auch heute wird diese Ldsung noch hergestellt,
schafft es aber wegen diverser technischer Ein-
schrankungen nicht in eine Massenanwendung.
Wohl aber bleibt das Ausgangsmotiv sinnvoll: Fla-
chenbauteile aus Brettware produziert. Die Brettsta-
pelmethode ist fir bestimmte Anforderungsprofile
noch immer interessant.

Bei Brettsperrholz wird auf kreuzweise verklebte
Brettware gesetzt, die durch Sortierung, Trocknung
und Hobelung vergiitet ist. Der Leimanteil betragt im

Abb. 1

Fertigprodukt weniger als 1 %. Es wird Gberwiegend
formaldehydfreier PMDI-Leim verwendet, der voll-
sténdig wasserfest ist. Als fertiges Produkt wird bei
Brettsperrholz eine Holzfeuchte von 12 % +2 %
erreicht, die unwesentlich oberhalb einer Ausgleichs-
feuchte (Wohnraum) von ca. 8 % liegt.

Als Brettsperrholz werden auch die Elemente
bezeichnet, die mit Liicken zwischen Brettern herge-
stellt werden. Dies erfolgt aus ganz unterschiedli-
chen Griinden:

¢ Minderung des Materialeinsatzes

« Kanéle fir Installationen

« Hohlraume fiir Deckenbeschwerungen
(Schallschutz)

=» Diese Broschiire befasst sich ausschlief3lich
mit kreuzweise verklebten
Brettsperrholzelementen.

... mit Rippen

Verschiedene Arten von Holzmassivelementen. Die Variante ,Brettsperrholz” steht in dieser Broschiire im Fokus.




Kosten verschiedener Bauarten am Beispiel
einer Geschossdecke

Wie viel kostet es, eine Geschossdecke aus
Brettsperrholz im Vergleich zu anderen Bauarten
herzustellen? Ziel ist es, gleich zu Beginn der Aus-
fuhrungen in dieser Broschiure ein Gefihl fur die
Kosten zu vermitteln, auch wenn lediglich Herstel-
lung und Montage der Rohdecke berticksichtigt wird
und viele andere Kostenfaktoren zundchst ausge-
klammert werden.

Verglichen wird eine Geschossdecke fir ein
Gebaude mit den Au3enmaflen von 10,0 x 10,0 m.
Wird diese Decke mit einer Balkenlage hergestellt,
so ergibt sich unter Berucksichtigung des Lastfalles
~Schwingen®:

» Balkenlage KVH 120 x 240 mm, Abstand 67 cm
* OSB-3 mit d = 22 mm als obere Beplankung
e in Summe 6,7 m3 Holz

Bei Brettsperrholz ist eine Dicke von 140 mm erfor-
derlich, dies ergibt einen doppelten Materialeinsatz
von 14 m3. Die Montagezeit und der Aufwand fir die
Arbeitssicherheit sind allerdings deutlich geringer.
Dies fuhrt zu unterschiedlichen Kalkulationswerten
fur die fertig montierte Konstruktion.

~

iu Gehrmann GmbH
Brettsperrholz als Alternative zur Balkenlage - auch unter
Kostengesichtspunkten?

e

Abb. 2

Planungsaspekte

Der Holzmassivbau ist leicht zu erlernen, beschleu-
nigt den Baufortschritt enorm, ist hochflexibel in der
geometrischen Planung, erflllt die Anforderungen
beim Schall- und Brandschutz, die Gebaudetechnik
lasst sich leicht integrieren, spart kostbare Flache
durch schlanke Wandkonstruktionen.

Allerdings ist der Holzmassivbau bei den Bauschaf-
fenden, Planern und Investoren noch wenig bekannt.
Diese Broschire soll den Einstieg in die noch recht
junge Bauart erleichtern.

Erstaunlich ist, dass sich das Bauen mit Brettsperr-
holz offensichtlich nicht aus dem kleinen Projekt in
das GroRRe zu entwickeln scheint, sondern umge-
kehrt. In den letzten Jahren wurden derart viele
GroR3projekte mit Brettsperrholz gebaut, dass man
den Eindruck gewinnen kénnte, fir die ,normalen”

Gebaude wére dieses System weniger geeignet.
Das Gegenteil ist der Fall. Nur wird bei GroRprojek-
ten viel genauer kalkuliert sowie Vor- und Nachteile
der verschiedenen Bausysteme abgewogen.
Gewinnt das Bauprinzip Brettsperrholz das Rennen
bei GroRprojekten, so ist dies eine wertvolle Refe-
renz fur das Bauen in den ,normalen“ Dimensionen.

Bei vielen Ein- und Zweifamilienhduser, Anbauten
und Aufstockungen werden gewohnte und Ubliche
Verfahren eingesetzt. Hier dauert es etwas langer bis
Planer und Handwerker ihren Bauherren das Bauen
mit Brettsperrholz als interessante Alternative préa-
sentieren. Mit dieser Broschiire soll der Einstieg
erleichtert werden.

Wie bauen wir sinnvoll? Diese Frage treibt Planer
und Handwerker regelmaRig um. An welcher Stelle
kann Brettsperrholz einbezogen werden? Die Emp-
fehlung lautet:

=>» Die horizontalen Bauteile eignen sich fir den
Einstieg in das Bausystem Brettsperrholz
am besten. Dies sind die Geschossdecken
und die Flachdécher.

Es lassen sich die Deckenelemente leicht planen
und ausfuhren. Die Integration in den Baukdrper ist
einfach:

« Auf die Mauerwerkswand (Ringanker) auflegen;

< Elemente vollflachig auslegen und die StéRRe zu
einer Deckenscheibe verbinden;

* bei einem Flachdach ein Ddmm- und Dichtpaket
auflegen;

« bei Geschossdecken kann das obere Geschoss
z. B. mit Holzrahmenbauwanden hergestellt
werden.

Besonders leistungsstark ist Brettsperrholz bei vor-
und zurtickspringenden Geschossen oder bei gréRe-
rem Dachuberstdnden. Statik und Wéarmeschutz sind
in dieser Bauart einfach berechenbar. Die hohe Trag-
fahigkeit bei gleichzeitig geringer Elementdicke sind
die herausragenden Eigenschaften.

Brettsperrholz ist trocken

Brettsperrholz wird witterungsgeschiitzt in Werkhal-
len produziert und maRgenau zugeschnitten. Auf der
Baustelle erfolgt lediglich die Montage. Dies hat den
Vorteil, dass alle Fragen der Geometrie, der Detail-
planung bis hin zur gebdudetechnischen Ausriistung
im Vorwege geklart werden. Der Bauleitungsauf-
wand wird durch die detaillierte Werkplanung erheb-
lich reduziert.

Der hohe Vorfertigungsgrad wird durch die Werkpla-
nung mit Hilfe von CAD-Systemen erreicht, aus
denen die Maschinenansteuerungen erzeugt wer-
den. Diese Vorgehensweise ermdglicht eine mafige-
naue Produktion, so dass Rohbauten in kirzester
Zeit fertiggestellt werden kénnen.
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Bild: Ziegler

Abb. 3 Die Elemente werden vom Herstellwerk fertig zugeschnitten auf
die Baustelle geliefert. Der Montagebetrieb wird von der Logistik entlastet.

Die kurze Bauzeit ist durch die trockene Bauweise
gepragt. Gegeniiber den mineralischen Bauweisen
ist dies ein enormer Vorteil. Brettsperrholz tragt keine
Feuchte in den Baukodrper! Trocknungszeiten oder
gar technische Geb&udetrocknung entfallen. Auch
spielen Aushértezeiten keine Rolle, Brettsperrholz-
elemente sind sofort vollstandig belastbar. Die Mon-
tagetaktung der Baustelle wird nahezu allein von der
Geschwindigkeit des Montagekranes bestimmt,
andere Faktoren sind kaum ausschlaggebend.

Als Witterungsschutz geniigt das oberseitige Abde-
cken der Elemente. Niederschlage z. B. auf die Flan-
ken von Wanden haben keine negativen Auswirkun-
gen. Die Feuchteaufnahme ist gering.

Fir den Witterungsschutz an der Baustelle werden mittlerweile
spezielle Produkte angeboten. Die Feuchteschutzbahn wird unmittelbar bei der
Montage aufgebracht.

Abb. 4

= Bevorzugt der Bauherr oder Investor eine
Massivbauweise, so besteht mit Brettsperr-
holz eine interessante Alternative gegenuber
den ,Nass- oder Leichtbauweisen®.

Elementierung

Abgesehen von den herstellerspezifischen Gré3tma-
Ben gibt es aus produktionstechnischer Sicht keine
Vorgaben. Die maximalen Formate ergeben sich
eher aus dem Transport durch LKWs. Auch gibt es
fur Brettsperrholz kein einzuhaltendes Produktions-
raster. Das Bauwerk kann frei geplant werden. Legt
der Architekt ein Bauraster an, so kann dies frei
gewahlt werden.

Abb.5 Diese Deckenelemente werden liegend transportiert. Die

Montage erfolgt direkt vom LKW. Die Reihenfolge wird bei der Beladung
berticksichtigt.

Die Rasterung von Geb&uden ist in Bezug auf die
Produktion von Brettsperrholz-Wandelementen nicht
notwendig. Brettsperrholz ist in seinen Formaten frei
und kann den planerischen Anforderungen ange-
passt werden. Rasterungen koénnen sich aus der
Fassade ergeben, wie das Beispiel in Abb. 6 zeigt.

©gettyimages / iStock / U. J. Alexander

Gettylmages-1244440234 //

Abb. 6 Diese Fassade ist klar strukturiert, es wurde ein Planungsraster
angelegt. Die Brettsperrholz-Elemente kénnen frei angepasst werden.

Flachenelemente haben den Vorteil, dass die
Lastabtragung im Vergleich zu stabférmigen Trag-
systemen nicht punktférmig sondern auf ganzer
Strecke erfolgt. Dies ermdglicht geringere Bauteildi-
cken. Auf die Weise entsteht mehr nutzbare Flache.

In massiven Brettsperrholzbauteilen gibt es keine
Beschrankung hinsichtlich der Befestigung von
wandhéngenden Lasten (z. B. fir schwere Kiichen-
schranke oder Sanitarobjekte). Die Montage aller
Anbauteile erfolgt denkbar einfach mit selbstbohren-
den Holzschrauben.

Ein besonderer Vorteil ergibt sich bei der Kombina-
tion mit vorgehangten hinterliifteten Fassaden. Bei
Aluminiumunterkonstruktionen werden die punktfor-
migen Halter einfach an beliebiger Stelle mit Holz-
schrauben befestigt (siehe Seite 34). Dies st
gegenuber der Dubeltechnik bei Mauerwerk beson-
ders schnell und kostenginstig.



Abb.7 Bautenstand am Morgen, die EG-Wande sind montiert.

Abb. 8

Bautenstand am Nachmittag. Die Decke ist verlegt und die
Montage des Obergeschosses beginnt.

Hat ein Geb&ude Grundmafle von 10 x 12 Metern
wirde die Decke aus lediglich 5 Elementen bestehen
(Breite 2,5 m) oder 10 Elementen (Breite 1,25 m).
Die Brettsperrholzelemente sind in kurzer Zeit mit
Hilfe eines Kranes verlegt (siehe Abb. 2 auf Seite 5).
Der grof3e Vorteil dieser Baumethode schlief3t sich
nun direkt an. Das weitere Geschoss kann unmittel-
bar mit demselben Kraneinsatz montiert werden. Im
unterhalb liegenden Geschoss kann schon am Fol-
getag der weitere Ausbau ungehindert beginnen.

Die Decke aus Brettsperrholz ist sofort vollstandig
belastbar. Bei einer Betondecke wiirde sich der Fort-
gang der Arbeiten mit der Abbindezeit um Wochen
verzégern. Weiterer Pluspunkt: die enorme Feuchte-
menge aus dem Beton entfallt beim Bauen mit Holz.

Raum und Konstruktion

Gut gedammte Bauteilkonstruktionen fithren zu
Oberflachentemperaturen nahe der Raumlufttempe-
ratur — ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der
Behaglichkeit. Sich warm anfilhlende natirliche
Materialien wie Holz tragen ebenfalls zum Wohlbe-
finden bei. Gleichzeitig tragen der hohe Massenan-
teil und die groRe spezifische Feuchte- und
Warmespeicherfahigkeit der eingesetzten Nadelhol-
zer zur Regulation des Wohnraumklimas bei. Positiv
wirkt sich dieser Aspekt besonders auf den sommer-
lichen Warmeschutz aus.

Bauphysikalisch gesehen haben Flachenelemente
Vorteile durch die geschlossenen Deckschichten.
Dies wirkt sich insgesamt positiv auf den Warme-,
Feuchte-, Brand- und Schallschutz aus. Durch die
massive Bauart kdnnen innerhalb des Bauteils keine
Luftstrdomungen entstehen.

Der lagenweise Aufbau ermdglicht die Anordnung
dekorativer oder schall- oder brandschutztechnisch
ertlichtigter Deckschichten.
Interessant sind die Mdglichkeiten zur Verbesserung
der Raumakustik (Seite 14).

Nachhaltigkeit

Brettsperrholz wird aus Nadelholz aus nachhaltig
bewirtschafteten Waldern hergestellt. Im Vergleich
zu anderen massiven Bauweisen benétigt die Her-
stellung und Bearbeitung von Brettsperrholzelemen-
ten nur wenig Energie und tragt zur dauerhaften CO, -
Speicherung und Minimierung des Treibhauseffektes
bei.

Am Ende der Nutzung kann Brettsperrholz stofflich
wiederverwertet werden. Das bedeutet, die Platten
kénnen rickgebaut und neu verwendet werden. Bei
einer  thermischen Verwertung rlckgebauter
Brettsperrholzelemente wird nur das CO, an die
Atmosphéare abgegeben, das im Laufe des Wachs-
tums der Baume im Holz gespeichert wurde. Man
kann die thermische Verwertung daher auch als indi-
rekte Sonnenenergienutzung bezeichnen.

Aus kleinen Querschnitten wird Grol3es

Die Herstellung gro3formatiger Elemente aus Bret-
tern, noch dazu in einer kreuzartigen Anordnung,
kann mit wirtschaftichem Aufwand besonders gut
mit einer Verklebung erfolgen. Die Uberzeugung,
dass das Produkt Brettsperrholz technologisch alle
Voraussetzungen mitbringt, energieintensive Bauar-
ten zu ersetzen, sollte in Relation zu dem Einsatz
von Klebstoffen gesetzt werden. Der Klebstoff ist ein
Kunststoff, der mit weniger als einem Gewichtspro-
zent beim Brettsperrholz eingesetzt wird. Auf diese
Weise ist es mdglich, Holz zu einer gréRBeren Ein-
satzmenge zu verhelfen. Ohne den technologisch
hochwertigen Klebstoff geht es nicht. Mehr als 99 %
sind natirliches Holz.

Fir den Nutzer von Gebduden ist wichtig, dass von
den eingesetzten Baustoffen keine Gefahren ausge-
hen. Mit dem Begriff Gefahren sind in der Regel,
gerade was den Innenraum angeht, Emissionen
gemeint. Die im deutschsprachigen Raum produzie-
renden Brettsperrholzhersteller setzen tiberwiegend
Fichtenholz mit einer PMDI-Verklebung ein. Dieser
Klebstoff bindet im Produktionsprozess vollstandig
ab und enthalt keine Lésemittel. Die Funktionsweise
dieses Klebstoffes sind mit anderen tblichen Leimen
nicht vergleichbar (Abbindprozess auf Grundlage
zweier Komponenten). In Bezug auf fliichtige organi-
sche Bestandteile (VOC) gilt die PMDI-Verklebung
als unproblematisch.
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Holz hat seine natlrlichen Gerliche, die ebenfalls
baubiologisch als Emissionen bezeichnet werden.
Beim Menschen werden Holzgertiche in der Regel
als nicht stérend empfunden, oftmals werden sie
sogar als angenehm wahrgenommen.

Die Kombination aus Fichtenholz und PMDI-Verkle-
bung hat sich als Standard entwickelt, zu dem viele
Untersuchungen auch in Bezug auf das Emissions-
verhalten durchgefiihrt wurden.

1.1 Aufbau der Elemente

Um die besondere Leistungsfahigkeit zu verstehen,
ist es hilfreich, den Aufbau von Brettsperrholzele-
menten kennenzulernen. Ausgangsmaterial ist bis-
her ausschlielich Nadelholz, Gberwiegend Fichte,
aber auch Tanne, Kiefer, Larche und Douglasie wer-
den verwendet.

Gettylmages-184621046 //
©gettyimages / E+ / Josef Mohyla

Abb. 10 Lagerplatz bei der Schnittholzproduktion

Es werden Bretter geschnitten, so dass sowohl
geringe Baumdurchmesser verarbeitet werden kon-
nen als auch die Seitenware aus dickeren Stammen.
Der grof3te Teil der Rohware stammt aus Deutsch-
land und Nordeuropa. Die Verwendung kleinformati-
ger Brettware fUhrt zu einer hohen Ausnutzung des
wertvollen Rohstoffes Holz. Es ist forstwirtschaftlich
hilfreich, dass auch Rohholz in geringeren Durch-
messern und L&angen bis 5 Metern zu hochwertigen
Produkten verarbeitet werden kann.

Die Bretter in Standardquerschnitten und -langen
werden getrocknet und kdnnen vor dem Hobeln zu
einem Endlosstrang mit Keilzinkenverbindungen
gefugt werden. Bei diesem Vorgang werden Berei-
che der Bretter mit geringerer Festigkeit ausgekappt.
Die Keilzinkenverbindungen sind voll tragfahig, deren
Schwachung entspricht lediglich der eines normalen
Astes.

Abb.9
Danach folgt der Pressvorgang.

Kreuzweises Auslegen der Brettlagen und Leimauftrag.

_.B_ild:___lng-.-BUro_

Keilzinkenverbindung zum Flgen eines Endlosstranges

Abb. 11

Der Vorteil des Endlosverfahrens ist die beliebige
Langenbildung in der Produktion unabhéngig von der
eingesetzten Rohware. AuRerdem kdnnen Holzfehler
aus den Rohbrettern herausgekappt werden. Das
gekappte Brett wird dann wieder mit einer Keilzin-
kenverbindung gefugt.

Griunde fur die kreuzweise Verklebung

Bretter stapeln und zu groRen Querschnitten zu verlei-
men, ist bekannt als Brettschichtholz oder Leimholz
und wird seit Uber 100 Jahren produziert. Diese
Methode lasst sich auch bei Decken anwenden. Die
Breite der Bretter entspricht dann der Dicke der
Decke. Die Bretter liegen aufrecht in der Decke und
werden zu Bloécken verbunden, z. B. verleimt. Derar-
tige Elemente werden auch ,Brettstapeldecken®
genannt und werden auch heute noch oft verbaut.

Bild: Schworer-Holz

Abb. 12 Diese Deckenelemente aus Brettschichtholz gehdren ebenfalls
zur Kategorie Holzmassivbau. Das technische Prinzip lasst sich als
,Brettstapeldecke” beschreiben.



Der Trend geht allerdings in eine andere Richtung,
denn der Nachteil von Brettstapeldecken darf nicht
verschwiegen werden, es ist das Quell- und
Schwindverhalten des Holzes in Querrichtung.

Bild: Ing.-Biro

Abb. 13 Hier ist eine Dachuntersicht aus klassischen
Brettstapelelementen zu sehen. Die Fugen sind betont ausgefiihrt und
systemtypisch.

Bei Feuchtezunahme quillt das Holz, bei Abnahme
schwindet es. Wie viel ist das?

» Element mit einem Meter Breite
* Holzfeuchtednderung 1 %
» Schwind- und QuellmaR 2-3 mm in Querrichtung

Reiht man auf die GréR3e eines Gebaude bezogen
die Elemente in der Brettstapelbauart aneinander, so
kann man sich das Ausmal einer Quellverformung
bei Feuchtezunahme vorstellen. Wirde eine Decke
von 10 Metern im Bauprozess um drei Prozent auf-
feuchten, so ergabe sich eine Quellverformung von
60 bis 90 Millimetern.

Die Schwindverformung ist weniger problematisch,
das Fugenmald vergréRert sich (Abb. 13). Hier gilt, je
schmaler die Elemente, desto kleiner ist die Fugen-
mafverbreiterung.

In Langsrichtung der Bretter besteht das Problem
nicht. Die Ausdehnung betragt lediglich ca. 0,1 mm
je Prozent Feuchtednderung und je Meter. Das ent-
spricht ca. einem 25stel der Querausdehnung.

1.2 Wissenswertes zu Brettsperrholz

Hersteller von Brettsperrholz (BSP) haben verschie-
dene Namen gepragt, dazu gehdéren ,Dickholz" oder
.Kreuzlagenholz* (,KLH"). Auch die englischen
Bezeichnungen sind in den deutschsprachigen
Raum Ubernommen worden, CLT (Cross laminated
timber) oder X-Lam.

Technische Regeln

Eine européische Produktnorm wird unter der Norm-
nummer EN 16351 vorbereitet (Ausgabe derzeit
2015). Sie wurde bisher aber nicht im offiziellen
Amtsblatt der EU aufgenommen. Vor dem Vorliegen
einer Uberarbeiteten Fassung wird EN 16351 nach
derzeitigem Stand bauaufsichtlich nicht anwendbar
werden. [1]

=> Brettstapeldecken miissen fir die Bauphase
als sehr feuchteempfindlich bezeichnet
werden.

Es gibt eine sehr einfache Methode, dieses Problem
auszuschalten. Man macht sich die Formstabilitat
des Holzes in Langsrichtung zu Nutze. Die Methode
ist bekannt und bewdahrt von den Sperrholzplatten.
Furnierlagen werden kreuzweise verklebt. Die ein-
zelnen Furnierlagen ,sperren” sich bei Feuchte&nde-
rung gegenseitig ab. Die Formstabilitat ist enorm.

Bild: Stora Enso

Abb. 14 Brettsperrholz folgt dem Prinzip des Sperrholzes. Die quer
zueinander verlaufenden Brettlagen ,sperren* die holztypische Schwind- und
Quellverformung auf 1/25.

=>» Durch die kreuzweise Verklebung ist das
Problem der Quellverformung nahezu
ausgeschaltet.

Decken und Wénde sind grof3er und dicker als Sperr-
holz aus Furnieren. So hat sich das Verfahren
~Brettsperrholz* als Gberaus tauglich fir grof3forma-
tige Wande und Decken erwiesen. Statt Furnieren
werden Brettlagen verwendet, deren Formatgrenzen
die LKW-Transportmafle sind, im Standard 2,5 x
12,0 Meter, mit Transport-Sondergenehmigungen
auch breiter und langer bis die Produktionsgrenzen
der Fertigungsanlagen erreicht sind (siehe Abb. 5 auf
Seite 6).

Brettsperrholz bedarf daher weiterhin eines bauauf-
sichtlichen Verwendbarkeitsnachweises, davon exi-
stieren derzeit mehrere nationale allgemeine
bauaufsichtliche Zulassungen (abZ) und Européisch
technische Zulassungen (ETA).

Fir die Anwendung von Brettsperrholz mit der Be-
messungsnorm DIN EN 1995-1-1 (Eurocode 5-1-1)
wurde von der Studiengemeinschaft Holzleimbau
e.V. [1] ein Merkblatt entwickelt. Hier sind die aktuel-
len Informationen zum Normungsstand und viele
weitere Informationen zum Produkt und deren
Anwendung abrufbar.
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Fir die Bemessung der Konstruktion sollte unter
dem derzeitigen Regelungsstand friihzeitig eine
Festlegung auf den Hersteller vorgenommen wer-
den. Deren Zulassungen und Produktbeschreibun-
gen sind unbedingt zu beachten. Eine Kopie der
Zulassung muss auf der Baustelle vorhanden sein.

Aufgrund der herstellerspezifischen Unterschiede
sowohl hinsichtlich der Produktion wie auch der tech-
nischen Eigenschaften sind die Produkte nicht ohne
eine Uberarbeitung der Tragwerksplanung und der
bauphysikalischen Nachweise austauschbar. Die
Werte der verschiedenen Verwendbarkeitsnach-
weise unterscheiden sich. So ist ein Ubertragen auf
ein anderes Produkt problematisch. Auch werden in
den Zulassungen Vorgaben fir die Bemessung
gemacht.

=» In den Zulassungen gibt es Begrenzungen
hinsichtlich der Dicke.

Beachtliche Tragfahigkeit

Holz ist heterogen. Die verschiedenen Richtungen
eines Holzstabes wirken sich beziiglich der Statik
aus. Es liegt an dem jahrzehntelangem ,Training",
das ein Baum durch Windeinwirkung, Eigengewicht
der Baumkrone sowie der Schneelast erfahren hat.
Die standige Lasteinwirkung fiihrt zu einer beson-
ders groRRen Stabilitdt in Langsrichtung, trotz des
geringen Gewichtes und des minimalen Materialein-
satzes des lebenden Baumes.

Fichtenholz besteht zu ca. drei Vierteln aus Luftkam-
mern und nur einem Viertel aus Holzsubstanz. Im
Kleinen funktioniert die Holzfaser wie im Grof3en. Ein
hohler Baum / eine Roéhre ist kaum weniger stabil als
ein Vollstab. Daraus folgt, dass sich Holz in Querrich-
tung viel einfacher zusammenquetschen lasst als in
Langsrichtung. Die Druckfestigkeit in Richtung der
Faser ist achtmal gréRer als in Querrichtung. Die
Zugfestigkeit betragt sogar das 36-fache der Quer-
richtung. Das statische Prinzip der ,Rohre* wird bei
Brettsperrholz aufgegriffen. So &hnlich wie ein Hohl-
korper ist auch ein Brettsperrholzelement zu sehen.
Zwar handelt es sich nicht um eine Rohre, das stati-
sche Prinzip ist das der ,Gurte* (Abb. 30). Die Deck-
schichten Ubernehmen die Lasten, die
Mittelschichten dienen als Abstandshalter und bilden
die kreuzgelegte Sperrlage.

er: Stora Enso

Abb. 15 Die Deckschichten der Elemente tibernehmen die statische
Hauptfunktion. Die mittleren Lagen sind statisch gesehen ,Abstandshalter” und
bilden die Sperrlage (oben dreischichtiger und unten fuinfschichtiger Aufbau).

Holz in Langsrichtung zu belasten fuhrt sogar dazu,
dass Hochh&user aus Holz trotz und wegen des
geringen Eigengewichts mdglich sind. Holz ist von
der Natur derart optimal ,konstruiert®, dass die soge-
nannte ReiRlange ! lediglich von Glasfaser und Koh-
lefaser Ubertroffen wird. Stahl und Aluminium weisen
geringere Werte auf.

Wande aus Holz sind enorm belastbar, wenn das
Holz vertikal ausgerichtet wird. Bei Brettsperrholz ist
dies der Fall. Besteht eine Wand z.B. aus drei
Lagen, so werden die beiden Deckschichten vertikal
ausgerichtet und die Mittellage horizontal (Abb. 16).
Die hohe Tragfahigkeit wird durch die Deckschichten
erzeugt. Die Formstabilitdt erzeugt die Mittellage.
Wandelemente kdnnen auch aus finf Lagen herge-
stellt sein (drei Lagen vertikal und zwei horizontal).

1 Bild: Stora Enso
AL SO I

Abb. 16
vertikal.

Wand mit dreischichtigem Aufbau. Die Decklagen verlaufen

T Lénge eines Stabes, der durch sein Eigengewicht abreifit.



Wie funktioniert die Statik bei den horizontalen Bau-
teilen, wie bei den Geschossdecken? Auch hier
kommt es auf die Deckschichten an. Die Biegefestig-
keit wird wiederum durch die Decklagen erzeugt. Die
Mittellagen sind auch hier nur Abstandhalter und bil-
den die kreuzgelegte Sperrlage (Abb. 15). So kdnn-
ten bei der Produktion die Mittellagen in einer
Sparvariante auch mit Abstand verlegt werden. Li-
cken zwischen den Brettern sind bei den Mittellagen
beziglich Biegefestigkeit quasi bedeutungslos. Bei
Decken bilden sich in den Decklagen die Zug- und
Druckzonen aus.

Die wirtschaftliche, maximale Spannweite fir
Brettsperrholzdecken betréagt:

« ca. 5 Meter bei Einfeldtragern
» ca. 6 Meter bei Mehrfeldtragern

= Die Spannweite ist abhéngig von der
Nutzlast auf der Geschossdecke.

Bild: Ing.-Biro

Abb. 17 Deckenelement aus Brettsperrholz in einer aufgeldsten Variante.
Auf der Unterseite befinden sich im Elementaufbau die Sperrlagen, die Rippen
verlaufen in Tragrichtung. Dieser Aufbau tragt zur Holzeinsparung bei und hat

Vorteile bei der Installation und einer Deckenbeschwerung in den Hohlrdumen.

Brettsperrholz zum Raum sichtbar

Bei Wohnh&usern ist eine sichtbar bleibende Kon-
struktion ein h&ufig genanntes Motiv fir Brettsperr-
holz. Das Haupttragwerk aus Brettsperrholz bleibt in
Teilen auf der Raumseite sichtbar. Ob in dem natdrli-
chen Holzfarbton oder farblich z. B. weifld pigmentiert
/ lasiert entscheidet der personliche Geschmack.

Die Holzstruktur bleibt auch bei einer weil3en Lasur
sichtbar und erzeugt helle moderne Oberflachen. Die
eingesetzten Elemente werden in der vereinbarten
Sichtqualitat geliefert, hier gibt es Wahlimdglichkei-
ten.

Es werden unterschiedliche Produkte in Bezug auf
die Erscheinung der Oberflache angeboten. Die
Begriffe sind von den Herstellern individuell gewahlt,
hier ein Beispiel einer abgestuften Qualitat:

* ,Wohnsichtqualitat“ mit héheren Anforderungen
bzw. einem geringeren Abstand des Betrachters
zur Oberflache des Elementes.

Eine ausgesuchte Holzqualitéat ohne
Verfarbungen, in einer Holzart, kaum Fehlstellen,
kleine Risse und Fugen, Ausbesserungen sind
aber auch hier zulassig.

¢ Industriesichtqualitat* mit geringeren
Anforderungen bzw. einem groReren Abstand des
Betrachters zur Oberflache des Elementes.

Auch etwas groRere schwarze Aste oder
Astlécher, kleine Verfarbungen, vereinzelte
Fehlstellen sind zulassig.

¢ ,Nichtsichtqualitat” fiir bekleidete Konstruktionen.
Die Sortierung erfolgt nach dem Prinzip der
Tragfahigkeit, das Erscheinungsbild ist
untergeordnet.

Zusatzlich wird teilweise eine werksseitige Grundie-
rung angeboten. Bei der Bestellung ist zu klaren,
welche Bauteilseiten in welcher Qualitat produziert
werden sollen. Ublich ist, dass nur die vereinbarte
Seite eine Sichtqualitat aufweist, wahrend die andere
Seite in der ,Nichtsichtqualitat* hergestellt wird. Dies
ist bei der Geschossdecke Ublicherweise die Ober-
seite.

Bild: Stora Enso

Abb. 18 Eine besondere und natirliche Raumatmosphare entsteht mit den
sichtbaren Holzoberflachen. Die besondere Behaglichkeit ist spiirbar.
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1.3 Einsatzbereiche

Brettsperrholzelemente werden als Innen- und
AulRenwénde, Gebé&udeabschlusswénde, fur
Geschossdecken und fur Dacher eingesetzt. Der
gesamte Baukorper ist mit den GroR3flachenelemen-
ten herstellbar. Dies geht so weit, dass sich in jing-
ster Zeit Produktionen fir den Modulbau entwickelt
haben (Abb. 19). Hier ist das Zusammenspiel aus
Gebaudekonzept und technischer Lésung sehr aus-
gepragt. Der Modulbau ist zwar eine sehr spezielle
Anwendung, zeigt aber die Leistungsfahigkeit der
Flachenelemente.

u

E M
Bild: Stora Eﬂiﬁ
Raummodule aus Brettsperrholz werden in einer Werkhalle
montiert und ausgestattet.

Abb. 19

Brettsperrholz wird flr tragende und nichttragende
Dach-, Decken- und Wandbauteile beim Bau von
Ein- und Zweifamilienhdusern, im mehrgeschossigen
Wohnungsbau, bei Schul-, Gewerbe- und Sakralbau-
ten und vergleichbaren Bauvorhaben und teilweise
auch im Industriebau eingesetzt.

In welcher Hohe darf Holzbau beginnen?

Holz ist ein Baustoff, der fur die ,trockene Zone" des
Gebaudes in Frage kommt. Dies ist eine Definitions-
frage. Einfacher ist es andersherum zu fragen, wo
sich die ,feuchte Zone“ eines Gebaudes befindet.
Immer héaufiger besteht lediglich das untere
Geschoss aus Mauerwerk, um oberhalb - in der
Jtfrockenen Zone* des Gebaudes - mit dem elemen-
tierten Bauen mit Holz fortzusetzen.

=» Bitte weiterlesen auf Seite 38
Nutzungsklasse, Feuchteschutz

Brettsperrholz darf ausschlie3lich in Bereichen der
Nutzungsklasse NKL 1 und NKL 2 eingesetzt wer-
den. Dies umfasst einen Klimabereich, der in [7] defi-
niert wird:

.Die Nutzungsklasse 2 ist gekennzeichnet durch
einen Feuchtegehalt in den Baustoffen, der einer

Temperatur von 20 °C und einer relativen Luftfeuchte
der umgebenden Luft entspricht, die nur fur einige
Wochen je Jahr einen Wert von 85 % Ubersteigt.”
Dieser Klimabereich entspricht einer Holzfeuchte von
hdchstens 20 %. Und weiter heif3t es in [7]:

.Die Nutzungsklasse 3 erfasst Klimabedingungen,
die zu hoheren Feuchtegehalten als in Nut-
zungsklasse 2 fuhren."

Abb. 20
Brettsperrholzdecke. Eine Dachuntersicht ist aufgrund der geschiitzten Lage
der Nutzungsklasse NKL 2 zuzuordnen.

Hohere Materialfeuchten werden z. B. im bewitterten
Bereich erreicht. Hier gibt DIN 68800 [5] im Teil 1
Abschn. 3.22 in der Definition ,unter Dach* Auskunft.
Die Grenzlinie wird auf 60° gesetzt (Abb. 20), bei
deren Einhaltung von einem geschiitzten Bereich
Lunter Dach" ausgegangen werden kann, also ,nicht
bewittert. Eine Wand hinter einer geschlossenen
Fassadenbekleidung wird der Nutzungsklasse NKL
1/2 zugeordnet.

Brettsperrholz darf nicht in Bereichen direkter Bewit-
terung eingesetzt werden. Bei Auflenwanden ist ein
zusétzlicher Witterungsschutz obligatorisch. Eine
Verwendung im Freien unter Dach ist allerdings még-
lich, weil hier die maximal zulassige Luftfeuchte im
Wesentlichen nicht Uberschritten wird. In Abb. 20
wird dieses an dem Beispiel Dach tiber Balkon deut-
lich.

Gebaudeklassen

Bei den Geb&uden normaler Art und Nutzung wer-
den im Sinne des Brandschutzes 5 Gebaudeklassen
definiert (Tab. 1). MalRgebend ist zunachst die Héhe
der FuBbodenoberkante des hochstgelegenen
Geschosses in dem Aufenthaltsraume mdoglich sind
(OKF). Die maRgebliche Héhe ist OKF Uber der mitt-
leren Geléandeoberflache. Bei Gebauden ,geringer
Hohe" in den Gebdudeklassen bis GK 3 bestehen
nur geringe Anforderungen an den Brandschutz (feu-
erhemmend).



OKF
2

OKF

2m

i 7% g

13m

E =

Gebaudeklasse 1 2 3 4 5
Beschreibung freistehend? nicht freistehend sonstige Geb&ude — —
gglr;dogF Uber <7,0m <7,0m <7,0m <13,0m >13,0m;<22,0m
Nutzungseinheiten <2NE <2NE — — —
Bruttogrundflache <400 m? <400 m? — <400 m? je NE <400 m? je NE
Feuerwehreinsatz mit Steckleiter moglich Drehleiter nétig
Anforderung MBO® keine feuerhemmend hochfeuerhemmend  feuerbesténdig

Tab.1l Kennzeichen der Geb&audeklassen

2 Land- oder forstwirtschaftlich genutzte Geb&ude haben keine Einschréankung bezuglich Nutzungseinheiten und der Wohn- und Nutzflache.

b Ohne Keller

¢ Bauaufsichtliche Anforderungen nach MBO 2002 fur tragende und aussteifende Wéande, Stutzen, Trennwéande und Decken zwischen den

Nutzungseinheiten (NE).

Auch in der Geb&udeklasse GK 4 (hochfeuerhem-
mend) ist der Einsatz von Holz gut umsetzbar. Erst
bei hoheren Gebauden oder Gebauden mit beson-
derer Nutzung oder in der verdichteten Bebauung
sind Brandschutzkonzepte fiir den vorbeugenden

1.4 Bauphysikalische Betrachtung

Die traditionellen Holzbauvarianten sind Systeme
aus Stabwerken. Lineare Bauteile werden zu beliebi-
gen geometrischen Formen angeordnet. Flachen
entstehen aus parallel laufenden Staben, die dann
mit Schalungen, Beplankungen oder Bekleidungen
belegt werden. Hohlrdume zwischen den Stében
werden Uberwiegend mit Faserdammstoffen ausge-
fullt. Den Beplankungen und Bekleidungen kommen
dabei sehr vielféltige Bedeutungen zu und bilden
Funktionsschichten, die in den verschiedenen bau-
physikalischen Disziplinen definiert werden:

e Warmeschutz

* Feuchteschutz in diversen Betrachtungen
e Brandschutz

» Schallschutz

« dazu die Anforderungen aus der Statik

Eine Brettsperrholzkonstruktion kommt gegeniiber
den traditionellen Holzbaukonstruktionen recht
schlicht daher. Es sind Flachenelemente, die eine
Vielzahl von Anforderungen zu erfiillen haben.
Nahere Beschreibungen zu den bauphysikalischen
Betrachtungen finden Sie in:

* Abschn. 2. ,Konstruktion Geschossdecke" ab
Seite 16

* Abschn. 3. ,Konstruktion Flachdach" ab Seite 25

* Abschn. 4. ,Konstruktion AuRenwand“ ab Seite 29

baulichen Brandschutz notwendig und sinnvoll. In
diesem Zusammenhang hat der Holzbau bei vielen
Bauprojekten trotz strenger Vorschriften bewiesen,
dass der Holzbau und der Brandschutz gut zusam-
men passen.

Vorbemerkungen zum Brandschutz

Brettsperrholzbauteile werden der Baustoffklasse B2
nach DIN 4102-1 bzw. der Brandverhaltensklasse D-
s2,d0 nach EN 13501-1 zugeordnet. Beide Normen
gelten (Stand 2021) parallel. Diese Zuordnung ent-
spricht der von Vollholz und Brettschichtholz. Durch
entsprechende Oberflachenbeschichtungen oder
Decklagen lassen sich auch schwerentflammbare
Bauteiloberflachen realisieren.

Fir die Bewertung von Bauteilen bezlglich des
Brandschutzes gilt zunéchst DIN 4102. Im Teil 4 der
Norm werden konkrete Angaben gemacht, wie die
Feuerwiderstandsklassen erreicht werden konnen.
Leider stellt die Ausgabe 2016 keine Bauteile mit
Bestandteilen aus Brettsperrholz zur Verfligung.

Bei Anforderungen an den Feuerwiderstand von
bekleideten oder unbekleideten Brettsperrholzele-
menten erfolgt der Nachweis der notwendigen Bau-
teileigenschaften tber herstellerspezifische
bauaufsichtliche Verwendbarkeitsnachweise. Basis
dafir sind experimentelle Brandprifungen oder rech-
nerische Nachweise in Anlehnung an DIN 4102-22
bzw. DIN EN 1995-1-2 anhand ermittelter Abbrand-
raten der Bauteilquerschnitte. Die Hersteller verfu-
gen Uber eine Vielzahl geprifter spezifischer
Konstruktionsaufbauten fur eine Feuerwiderstands-
dauer von bis zu 90 Minuten.
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Die Decke kann die Raumakustik verbessern

Interessant kann gerade fur die Decke die Option
Raumakustik sein. Bereits das tragende Element
wird in diesem Fall mit einer besonderen, meist
genuteten Oberflache ausgestattet. Diese kann dann
bereits werksseitig mit einer Farbbehandlung ausge-
fuhrt sein, so dass keine weiteren Arbeiten an der
Decke erbracht werden missen.

R&aume mit glatten Oberflachen an Wanden und Boden kénnen an
den Decken akustisch optimiert werden.

Abb. 21

Die raumakustische Malinahme an der Decke stellt
bei modern ausgestatteten Raumen oft die einzige
Mdoglichkeit dar. Glatte Bodenbelage, groRe Fenster-
flachen und strukturfreie Wandoberflachen erzeugen
starke Schallreflexionen. Man bezeichnet sie als
~Schallharte” Oberflachen. Eine akustisch ertlchtigte
Decke sorgt dann fur die notwendige Schallabsorp-
tion (Abb. 22).

Bild: Lignotrend:

Abb. 22 Die raumseitige Brettlage wird mit Sageschnitten genutet.
Zwischen der dahinterliegenden Sparlattung ist Holzfaserdammung zur
Schallabsorption eingelegt. Dargestellt sind Bekleidungselemente zur
nachtraglichen Montage.

1.5 Typische Gebaude aus Brettsperrholz

Die Einsatzbereiche von Bauelementen aus
Brettsperrholz sind sehr gro und haben kaum Ein-
schrankungen. Im Folgenden werden einige typische
Beispiele gezeigt.

Biros und Aufenthaltsraume

Biros, Schulen und Kindergérten sind Raume, in
denen sich Menschen sehr lange aufhalten. Neben
der Funktionalitdt spielt im Gebaudekonzept das
Material eine wichtige Rolle.

AP

St ik - ' :
- - BildIng.-BjiLa

"
Abb. 23 Raume aus Holz vermitteln den Nutzern ein behagliches Gefiihl.
Nicht alles ist mit physikalischen Parametern beschreibbar.

Dem Holz wird ein positiver Einfluss auf das
Wohlempfinden der Nutzer beigemessen. Die
Feuchte- und Warmeregulierung sind dabei die
messbaren Parameter. Darliber hinaus gibt es
Eigenschaften die nicht messbar sind. Hier hat das

Holz eine positive Wirkung auf den Menschen, man
fahlt sich wohl in Gebauden aus Holz.

Seniorenwohnheime

Bei Seniorenwohnheimen gelten die gleichen Wun-
sche wie zuvor geschildert. Es kommt allerdings
noch ein Aspekt hinzu. Es sind die héheren Anforde-
rungen im Brandfall. Bei alten Menschen ist deutlich
mehr Zeit fir die Rettung notig. Dies bedarf eines
besonderen  Gebdudekonzeptes.  Feuerwehren
haben sich bei ausgefiihrten Projekten ausdriicklich
den Werkstoff Brettsperrholz gewiinscht, weil damit
die gestellten Anforderungen besser zu erfillen
waren.

Es gibt zwei Grunde fiir den guten Brandschutz bei
Brettsperrholz:

» Die Dammwirkung des Holzes bei raumabschlie-
RBenden Wanden ist hoch. Daraus folgt eine
geringere Temperaturentwicklung auf der
Rickseite des Bauteils.

¢ AuRerdem wirkt das aus dem Holz verdunstende
zellgebundene Wasser kiihlend. Pro Kubikmeter
Holz sind das rund 40 Liter.
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Abb. 24 Holzbau fir Pflegeheime: Fihlen sich die Menschen wohl, sind
sie zufriedener. Die positive Grundstimmung ist wichtig.

Nutzgebaude

Fir nicht dauerhaft beheizte Geb&aude geniigt eine
tragende und zugleich dammende Schale aus
Brettsperrholzelementen. Vorstellbar sind hier zeit-
weise z.B. mit Ofen beheizte Werkstatten oder
Lager. Auch sporadisch genutzte Sommer- und
Wochenendhduser  kdnnten  dazu  gehoren.
Brettsperrholzelemente in der Auenwand kdnnen
die Spitzen von Kélte und Hitze abdammen. Das
Brettsperrholzelement als einzige Warmedammung
kann bei diesen Geb&uden bereits gentigen.

L
o = Blld-.ib_ =
Unbeheizte Hallen und Gewerberaume: die

Brettsperrholzelemente bringen bereits eine Grunddammung fur ein
angenehmeres Klima sowohl im Winter wie im Sommer.

Abb. 25

Brettsperrholz bringt alle bauphysikalischen Eigen-
schaften fur Nutzgeb&ude mit. Eine frei wéhlbare
Fassadenbekleidung schiitzt die tragende Holzkon-
struktion vor Witterungseinwirkung.

Moderne Architektur / Bauhausarchitektur /
verschachtelte Gebaude

Geschosse verspringen, mit dieser Architektur wird
gerade zu dieser Zeit gern gearbeitet. Balkone oder
Dachterrassen haben an Bedeutung enorm gewon-
nen. Horizontale Bauteile aus Brettsperrholz sind
besonders fiir diese Gebaudeteile geeignet, weil sie
das Problem der Wéarmebriicken minimieren. Beton-
decken mussen allseitig, zumeist mit Hartschaum-
platten gedammt werden. Brettsperrholz erzeugt
schlanke Konstruktionen und ist dabei hoch tragfa-
hig.

etty Images Plus / Katarzyna Bialasiewicz
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Abb. 26

Hochwertige Wohnungen erfordern grof3flachige Dachterrassen.
Brettsperrholzkonstruktionen bieten fiir diese konstruktiven Herausforderungen
gute Losungen.

Bild: Stora Enso

Abb. 27 Auskragende und zuriickspringende Geschosse sind in der
heutigen Architektur sehr beliebt. Mit einer Konstruktion aus Brettsperrholz ist
das Problem der Warmebriicken quasi beseitigt.

= Details zu Dachterrassen siehe Seite 28.
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KONSTRUKTION GESCHOSSDECKE

1 Gehrmann Gmb

2. Konstruktion Geschossdecke

Geschossdecken aus Stahlbeton sind bei der
Betrachtung ,Wirtschaftlichkeit* unschlagbar, oder?
Diese Aussage hatten Bauprofis noch bis vor weni-
gen Jahren in groBer Mehrheit bestatigt.

Der Marktfuhrer Stahlbeton hat Konkurrenz bekom-
men, denn heute bezieht sich die Wirtschaftlichkeit
nicht allein auf den Quadratmeterpreis.

Wie viel ist es wert, wenn ein vorgefertigtes Bauteil,
trocken und vollstandig belastbar innerhalb weniger
Stunden verlegt ist? Wenn keine Abstutzungen im
unterhalb liegenden Geschoss von Noéten sind? Am
Tag nach der Verlegung der Decke kdnnen die Aus-
bau- und Technikgewerke im unteren Geschoss fort-
gesetzt werden?

=» Geschossdecken aus Brettsperrholz bringen
eine enorme Geschwindigkeit in den
Bauablauf.

Zukinftig wird bei der Planung von Gebauden viel
mehr in Geschossen gedacht. Es gibt gute Griinde
fur alle Bauarten, die Vorteile sind jeweils zu betrach-
ten. Der Holzbau ist im Dachgeschoss aus mehreren
Grinden eine lohnende Alternative:

 vor- oder einriickende Geschosse, Dachterrassen

« geometrisch komplexe Dachformen

» Vorfertigung zur raschen Fertigstellung ,unter
Dach*

=>» Der Holzbau mit den Decken aus Brettsperr-
holz ist fur die oberen Geschosse eine
interessante Alternative.

Abb. 28
richtigen seitlichen Ubergangen an den Wanden bringt den Status
+Wohnungstrenndecke*. Ein guter Schallschutz ist bei den Geschossdecken die
L,Konigsdisziplin“, hier ist Brettsperrholz sehr leistungsféhig. Der
Konstruktionsaufbau unterscheidet sich zur klassischen Balkenlage.

Ein mehrlagiger Aufbau in der richtigen Ausbildung und den

Legende
E Estrich z. B. als Zementestrich
DES Trittschalldammplatte

D Deckenbeschwerung zur Trittschallddmmung

BSP tragende Konstruktion, Brettsperrholzelemente

Option: unterseitige Bekleidung ggf. mit Lattung als
GP Installationsraum (Hinweis: der Schallschutz wird
dadurch nicht verbessert)




2.1 Lastabtragung
Vertikale Beanspruchung

Bei horizontalen Bauteilen sind die uberwiegenden
Lasten senkrecht zur Elementebene zu berlcksichti-
gen:

» Eigenlasten
* Nutzlasten, Verkehrslasten
* Schneelasten bei Dachern

Abb. 29

Statisches System einer Brettsperrholzplatte in einem
horizontalen Bauteil. Die Deckschichten verlaufen quer zu den Auflagern.

Daraus wird eine Biegebeanspruchung im Element
erzeugt. Die Stabilitat des Bauteils wird im wesentli-
chen durch die Ausbildung der Deckschichten
erreicht. Diese ist beeinflussbar durch:

» Gute der Deckschicht

» Dicke der Deckschicht

e Anzahl der Brettlagen

» Abstand der Deckschichten zueinander, also
durch die Dicke des Elementes

=>» Die Deckschichten verlaufen quer zu den
Auflagern.

Der Aufbau eines Brettsperrholzes ist nicht genormt.
Jeder Hersteller kann mit den o. g. Parametern die
Glte der Elemente beeinflussen. So missen zur
Bemessung der Elemente die herstellerspezifischen
Daten aus den jeweiligen Zulassungen verwendet
werden. Eine friihzeitige Festlegung auf das Fabrikat
kann sinnvoll sein.

F
¢ Spannungsdiagramm

== 5 Druckzone
] _ _
T T T T I I I |
| : : : ‘ ‘ x \ Zugzone

A L

Abb. 30 Durch Biegung des Elementes entsteht auf der Oberseite eine
Druckzone und auf der Unterseite Zug. Die Mittelschichten dienen statisch als
Abstandshalter.

Die Deckschichten laufen parallel zur Spannrichtung.
Aus der Biegebeanspruchung wird bei einem Ele-
ment auf zwei Stitzen eine Druckbeanspruchung in
der oberen Deckschicht und eine Zugbeanspru-
chung in der unteren Deckschicht. Daraus wird deut-
lich, dass die Deckschichten parallel zur
Spannrichtung verlaufen missen.

Durfen die Elemente lber den Mittelauflagern durch-
laufen, so kénnen deutlich gréf3ere Spannweiten zwi-
schen den Auflagern erreicht werden oder Material
eingespart werden. Uber dem Mittelauflager kehrt
sich die Beanspruchung in den Deckschichten um.

= Bei den Decken kommt es auf die
Unversehrtheit der Deckschichten an.

N TN T N
ACNNN NN NN N
= = = T
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Abb. 31 Verschiedene Aufbauten von Brettsperrholz:

® Standardelement mit kreuzweisem Schichtenverlauf

@ verstarkte Deckschichten als Doppellage

® Aufgeldste Mittelschicht (Materialeinsparung bzw. Raum fiir
Deckenbeschwerungen und/oder Installationen); angedeutet ist unterseitig eine
Akustikausstattung.
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Ein weiterer Vorteil von Brettsperrholzsystemen liegt
in der moglichen zweiachsigen Lastabtragung, die
allseitig gelagerte Deckensysteme, Auskragungen in
Eckbereichen oder Punktstiitzungen erméglicht.

Typisches Beispiel fiir eine punktférmige Auflage-
rung ist ein Balkon mit zwei Stltzen auf der Vorder-
seite. Hieraus ergibt sich eine zweiachsige
Beanspruchung, die beim Tragwerksnachweis be-
rucksichtigt werden muss (Abb. 32).

Abb. 32 Beispiel fur eine zweiachsige Biegebeanspruchung ist ein Balkon.
Wahrend auf der Geb&udeseite die Brettsperrholzplatte auf einem
durchgangigen Balken auflagert, sind auf der Vorderseite nur zwei Stiitzen an
den Ecken.

Aussteifung von Gebauden durch
Deckenscheiben

In Richtung der Elementebene einer Decke kdnnen
Horizontallasten zu Ubertragen sein, im Wesentli-
chen Windlasten. Dies ist dann der Fall, wenn die
Stabilitdt der Wande und deren Scherwénde nicht
ausreichen. Gebéude, bei denen die Wéande unregel-
maRig und im groéReren Abstand angeordnet sind,
bendtigen eine Deckenscheibe (Abb. 33).

Abb. 33 Bei diesem Beispiel sind in Richtung der Windlast sehr viele und
gleichméRig verteilte Wandscheiben angeordnet. Hier wéare eine
Deckenscheibe verzichtbar. Gibt es aber groRe Abstéande und Bereiche ohne
Wandscheiben, so ist eine Deckenscheibe notwendig.

Abb. 34 Diese Wandscheiben gentigen zur Aussteifung eines Gebaudes
nicht.
Abb. 35 Mindestens drei Wandscheiben sind fiir die Geb&udeaussteifung

erforderlich. Diese missen quer zueinander stehen und zwei moglichst weit
auseinanderliegende Schnittpunkte haben.

Eine Deckenscheibe kann zur Aussteifung des
Gebaudes entscheidend beitragen und Verformun-
gen vermeiden helfen. Zu diesem Zweck werden die
einzelnen Elemente einer Deckenkonstruktion zu
einem grolRen Ganzen verbunden. Bei Brettsperr-
holzelementen ist dies recht einfach, indem z.B. in
vorbereiteten  Ausfélzungen Holzwerkstoffstreifen
eingelegt und kontinuierlich verbunden werden.

Abb. 36

Méglichkeiten fir einen kraftschliissigen Verbund von
Brettsperrholzelementen. Oben Ausfélzung mit Streifen aus Holzwerkstoffen.
Unten mit Wechselfalz.



Wichtig ist, dass die Wande aus dem Obergeschoss
an der Decke kraftschliissig befestigt werden. Die
Wande mussen auf der Decke unverschieblich sein.

Gleiches gilt fir die Deckenscheibe selbst, die wie-
derum an die Wandkopfe des Untergeschosses
kraftschliissig und unverschieblich anzuschlieRen ist.
Die Ausbildung der Deckenanschliisse beeinflusst
die Formstabilitat des Gebaudes insgesamt. Wird die
Aussteifung des Gebaudes vernachlassigt, kann
diese Verformung insgesamt und durch Risse in
Anschliissen sichtbar werden. Verformungen kénnen
akustisch wahrnehmbar sein. Dass bei sehr grof3en
Windlasten die Tragfahigkeit des Geb&dudes insge-
samt auf dem Spiel steht, sollte klar sein.

Die auRerordentlich hohe Tragfahigkeit der kreuz-
weise geklebten Brettschichten in horizontaler Rich-
tung kann vor allem bei Aufstockungen im Bestand
eingesetzt werden. Hier werden die Lasten der neu
zu bauenden Geschosse der Aufstockung Uber
groBe Spannweiten zu den lastabtragenden Aul3en-

2.2 Schallschutz

In [4] wird in dem Abschn. B « 8 « d eine Einflihrung
zum Trittschallschutz bei Geschossdecken gegeben.
Dort ist ein Glossar enthalten.

Beziglich des Holzbaus hat sich der Normungs-
stand 1 jiingst verbessert, dennoch ist die Rechtspre-
chung differenziert. Es gelten mehrere Standards mit
DIN, DEGA und VDI, die sogar abweichende Nach-
weisverfahren vorschlagen. Dadurch sind die Bera-
tungspflichten gegenuber dem Bauherren
anspruchsvoll. Dennoch, es hat sich viel getan beim
Schallschutz im Holzbau.

» Ein Prognoseverfahren wurde fur den Holzbau
entwickelt (DIN 4109 Teil 2 von 2018).

* Neue Prifwerte sind z. B. im Teil 33 der Norm
oder auch bei den Herstellern zu finden.

« Der tieffrequente Bereich findet gerade im
Holzbau immer mehr Beachtung.

Anforderungen

Als Grundlagenwerk fur den Schallschutz im Holz-
bau kann [10] gelten. Hintergriindig und umfassend
wird der Stand der Technik auf 192 Seiten erlautert.
In dieser Broschiire wurden drei Standards fir den
Schallschutz definiert. Fur den Trittschallschutz von
Geschossdecken wurden sinnvolle Zielwerte aufge-
griffen.

=>» Fir den Holzbau gilt bei Balkenlage:
Bei Einhaltung des Trittschallschutzes sind
die Anforderungen an den Luftschallschutz
ebenfalls erfiillt.

=>» Bei einer reinen Massivholzbauweise kann
der Luftschallschutz ggf. ausschlaggebend
sein und ist daher zu Uberprifen.

1 Beiblatt 2 der DIN 4109 wurde durch DIN 4109 Teil 5 ersetzt.

wanden des Bestandsgebaudes gefihrt. Die vorhan-
denen Innenwéande werden in dem Fall nur fur die
vertikalen Lasten beansprucht.

Abb. 37 In der Tragwerksplanung (Statik) sind Angaben zu machen tber
die Anschliisse der Wand- und Deckenscheiben zueinander. Dieses Bild zeigt
die Verschraubung der Decke von oben mit der Untergeschosswand. Die
Obergeschosswande werden mit Winkelverbindern aufgesetzt.

Abb. 38 Geschossdecken,
die keinen guten Trittschallschutz
haben, sind unangenehm.

Mit den neuesten Erkenntnissen
im Holzbau lassen sich die Werte
gut prognostizieren und die
richtigen MaBnahmen ableiten.

Mit den Zielwerten
nach Tab. 2 ist es flr
Planende und Hand-
werker mdoglich, das \\\_//
Schallschutzniveau \/
mit Bauherren zu

besprechen. Dem

Investor soll es mit einer ,verbalen Beschreibung”
erleichtert werden, seine individuellen Anforderungen
zu definieren.

Fur das Niveau ,Komfort“ sollten die baulichen Mal3-
nahmen nicht unterschétzt werden. Fir das Errei-
chen des Trittschallpegels L'y, < 46 dB ist eine

genaue Planung einschliellich der Nebenwege

erforderlich.

Schallschutz- L Low + Verbale Beschreibung

niveau [10] 35 Cis025002 flr Gehgerausche

Basis" <53dBb — ol A B EE =

stérend

.Basis+* <50dB¢ <50dB ,nicht mehr stérend"
" d Lhicht stérend bzw.

Komfort <46dBY <47dB kaum wahrnehmbar*

Tab.2  Anforderungen fur Trittschallpegel bei

Wohnungstrenndecken als Zielwerte®. Fur Bauherren sind
die ,verbalen Beschreibungen* zu verwenden.

a Bei den Zielwerten fur den tieffrequenten Bereich darf die
Flankeniibertragung unbericksichtigt bleiben (vgl. Seite 21).

b Grundlage ist DIN 4109-1. Dieser Wert gilt nur im Holzbau und gilt
fur eine begrenzte Ubergangszeit, danach gilt L', , <50 dB.

¢ Grundlage ist DIN 4109-1

d Vergleichbar zu den Anforderungen nach Teil 5 der Norm

€ Andere Zielwerte fur andere Bauteile werden in [10] Abschn. 2.4
ebenfalls gegeben.
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Wirde eine Deckenkonstruktion ohne Deckenbe-
schwerung ® gebaut, so ergabe sich ein Trittschall-
pegel von ca. 56 dB (incl. Nebenwege mehr als
60 dB). Das friihere Beiblatt 2 1 von DIN 4109 hat
Empfehlungen fiir Bauteile innerhalb eines Nut-

T Nicht mehr giiltig und durch den Teil 5 ersetzt.

zungsbereiches beschrieben. Dort war fur Einfamili-
enhéuser ein L', <56 dB angegeben, fir Biro-
und Verwaltungsgebaude L'y ,, < 53 dB. Diese Emp-
fehlungswerte dienen heute nur der Orientierung.

=» Eine Deckenbeschwerung ist fir Decken mit
Brettsperrholz sehr wirkungsvoll.

Schicht Systemzeichnung Bewertung der Malinahme Merksatz
Ein Zementestrich ist aufgrund der
0} . 3 — Je schwerer
. hoéheren Masse besser als ein
Estrich umso besser

Trockenestrich.

o ‘
Dammung |

o ZAVATAVA

'+ gebundene Schittung ist besser als

* Eine Trittschalldammplatte aus Mineral-
wolle ist aufgrund der geringeren dyna-
mischen Steifigkeit besser als eine Holz-
faserdammplatte oder gar Hartschaumplatte.

Eine aufliegende DeckenbeschwerungP als

— Je weicher,
umso besser2

— Ein schweres
Granulat ist

Beschwerung @ L Betonplatten®. besser.
) ) ) ) ) " Die verschiedenen Arten von Holzmassiv-
@ bes s e et s s s s s | elementen werden nicht unterschieden,
BSP-Element > z.T.werden in Prifberichten Mindest-
Y J\ dicken definiert.
% Eine unterseitige Deckenbekleidung sollte — Duinn und
A\ schwer und mdglichst biegeweich sein mehrlagig ist
\—/X/i (z. B. Gipswerkstoffplatten geringer Dicke). besser als dick.
\V A\ Eine unterseitige Deckenbekleidung wird ~ — Ein grof3er
® N 71 erst wirkungsvoll, wenn sie federndd und  gedammter
Unterdecke I I® T mit groRerem Abstand zur Holzmassiv- Hohlraum ist
" ] decke abgehangt wird (ab ca. 180 mm). besser.
Fir den tieffrequenten Bereich ist eine aufliegende
Beschwerung wirkungsvoller als die abgehéangte unterseitige
Deckenbekleidung.
Tab.3 Bewertung von MalRnahmen zum Trittschallschutz von Holzmassivdecken

2 Die ,Weichheit" der Trittschalldammplatte kann aber auch durch die Art des Estrichs oder der Nutzlasten begrenzt sein.
b Bei aufgelésten Holzmassivdecken darf die Beschwerung auch in das Element eingelegt sein (siehe Abb. 17).

¢ Auf dem Holzelement verklebt oder in ein Sandbett verlegt.
d 7. B. Direktschwingabhanger

Brettsperrholz unterscheidet sich beim
Trittschallschutz von der Balkenlage

MaRnahmen, die bei einer Balkenlage zu einer Ver-
besserung des Trittschallschutzes fuhren, missen
nicht automatisch den gleichen Effekt beim Holzmas-
sivbau haben. Es handelt sich um zwei verschiedene
Bauarten.

Der Trittschallschutz folgt dem Masse-Feder-Masse-
Prinzip. Wobei auch beim Holzmassivbau nicht wirk-
lich von einer hohen Masse gesprochen werden
kann. Es bleibt im Sinne des Schallschutzes doch
eher eine Leichtbauweise. Man sagt, dass erst ab
einem Eigengewicht der Deckenkonstruktion von
300 kg/m? die Trittschallverbesserung dem Masse-
prinzip folgt (Tab. 3).

Wie sind die verschiedenen MaBnahmen fir den
Trittschallschutz fiir eine Geschossdecke zu beurtei-
len? Auch wenn Pauschalaussagen immer schwierig
sind, soll dennoch versucht werden, die verschiede-
nen MalRnahmen zu bewerten.

In den Konstruktionshilfen [4] werden verschiedene
Varianten fur Geschossdecken im Abschn. S « 2 auf-
gezeigt. Hier sind die zuvor bewerteten MaBnahmen
an den getroffenen Wertangaben ablesbar. Aller-
dings fehlt in den genannten Quellen eine vollstan-
dige Wertematrix, so dass nicht alle MaRnahmen in
den verschiedenen Kombinationen beurteilt werden
koénnen.

Bei der Auswahl eines Bauteils werden oft drei
Aspekte fir eine Entscheidung genannt: attraktive
Wohnraumgestaltung, Wirtschaftlichkeit und Schall-
schutz. Aus diesen Gesichtspunkten sind die Kon-
struktionen nach Tab. 4 interessant. Hier werden fur
die drei Schallschutzniveaus nach Tab. 2 Vorschlage
fur Konstruktionen mit jeweils sichtbarer Elementun-
terseite gegeben.

= Unterdecken schaffen bei BSP ein zweites
Masse-Feder-Element und haben dadurch
eine begrenzte Wirkung im tieffrequenten
Bereich. Ursache ist die Resonanzfrequenz
der Unterdecke. Die ,Masse-Feder-Masse-



Resonanz* aufgrund der eingeschlossenen
Luftschicht wird erst bei grof3eren
Abhangehohen Gberwunden.

Schallschutz-

. Basis Basis+ Komfort
niveau
zul. L' w <53 dB2 <50dB <46 dB
® - .
Zementestrich d > 50 mm; m‘ > 120 kg/m
@ Trittschalld@mmung aus Mineralwolle
Dammung (DES-sh); d > 40 mm; s'< 7 MN/m3
Q d>40 mm d>60 mm d > 100 mm
Beschwerung? m‘ > 60 kg/m2 m* > 90 kg/m2 m‘ > 150 kg/m?
®
BSP-Element el vl
kann entfallen; ob mit einer Unterdecke¢ die
® .
Verbesserung des Schallschutzes méglich
Unterdecke . .
ist, sollte gepruft werden
B 46 dB 40 dB 38 dB
L g 51 dB 47 dB 46 dB
Tab.4  Ubersicht moglicher Konstruktionsaufbauten der

verschiedenen Schallschutzniveaus. (Quelle [10], vgl. Tab. 2)

a gilt nur Gbergangsweise, danach zul. L', <50 dB

b als gebundene Schiittung

¢ Unterdecken, auch federnd abgehangt, tragen nicht grundsétzlich
zu einer entscheidenden Verbesserung des Trittschallschutzes bei.

d Prognosewert (gilt in Kombination mit Holztafelbauwéanden)

Tieffrequente Schalltbertragung

In der traditionellen Nachweismethode des Schall-
schutzes wird der Frequenzbereich 100 Hz bis
3.150 Hz beurteilt. Geringe und hdéhere Frequenzen
des Horbereiches (20 Hz bis 20.000 Hz) wurden
unberiicksichtigt gelassen. Die héheren Frequenzen
sind fur die Bauakustik verzichtbar. Deren Schall-
dammung durch die typischen Bauteile des Hoch-
baus sind hinreichend.

Abb. 40 Nach heutigen Erkenntnissen

Beim Trittschall ruckt allerdings der tieffrequente
Bereich ab 50 Hz zunehmend in den Fokus. Dafir
gibt es zwei Grunde:

1. Bauherren reklamieren den Schallschutz,
obwohl die nominellen Trittschallpegel nicht
zu beanstanden waren.

2. Im Bereich von 50 Hz bis 100 Hz weisen
bestimmte Konstruktionen schlechte
Schallddmmeigenschaften auf (hoher
Trittschallpegel, siehe Abb. 39).

Die Konstruktionen des Holzbaus verhalten sich im
Trittschallschutz uneinheitlich. Um dies zu kompen-
sieren und der tatsachlichen Storwirkung beim Nut-
zer Rechnung zu tragen, ist als Korrekturfaktor ein
Spektrumanpassungswert im Bereich 50 - 2.500
Hertz (C, 50-2.500) flir Holzdecken zu berlicksichtigen
(vgl. Tab. 2 und Abb. 40).

@
=3

Abb. 39 Messwerte einer
sichtbaren Massivholzdecke aus
148 mm Brettsperrholz mit
Deckenbeschwerung (100 mm
Splitt, gefasst in Holzlatten).

Die Bewertungskurve wird nach
bestimmten Kriterien in die
Messkurve verschoben. Der
bewertete Trittschallpegel Ly
wird dann bei 500 Hz
abgelesen. Die hohen Werte im
tieffrequenten Bereich werden
dabei ,libersehen®. 20

jou
[
)
4

lesskurve

N
S
l_(

~
nw=38dB |
Bewertungs-

kurvel \

Norm-Trittschallpegel Ln [dB]

w
=]

Diese  ergénzende
Anforderung unter
Einbeziehung des
Spektrumanpas- 63 125 250
sungswertes erfolgt

an das Bauteil ohne Flanken, um Bauteilmessungen
in Prifstanden mit Norm-Hammerwerk besser an die
reale Schallanregung durch das Begehen anzupas-
sen. So ware z.B. fir das Schallschutzniveau
.Basis+* nachzuweisen (vgl. Tab. 2):

Lnw * Ci50-2.500 < 50 dB

500 1000 2000 4000
Frequenz f [Hz]

(Wissenschaft und Rechtsprechung) reicht die Horschall

traditionelle Betrachtung des Frequenz- /\ /\ /\ A {mﬂnn

bereiches in der Bauakustik nicht aus. Der

tieffrequente Bereich ab 50 Hertz ist heute zu \« \/ \/ V VUUWM

bertcksichtigen. Infraschall (==——— Horbereich (menschliches Ohr) ——s=—  Ultraschall
unhérbar 300 Hz unhérbar

Nebenwege beeinflussen den Trittschallschutz

Bei einer schlecht schallgedammten Geschossdecke
(Beispiel zur Veranschaulichung: offene Balkenlage
mit Estrich) spielen die Nebenwege so gut wie keine
Rolle. Wenn die Decke selbst bereits laut ist,
bekommt man die Schalliibertragung Uber die seitli-
chen Wande gar nicht mit.

=» Eine ,schlechte Decke mit L, = 60 dB be-
kommt einen Aufschlag von vielleicht ~ 2 dB
fur die Flankenibertragung (Nebenwege).

4-—f-4-—- 4= I
16Hz Lﬁ Bauakustik ‘—‘ 20.000 Hz

100 Hz 3.150 Hz

Raumakustik

63 Hz 8.000 Hz

Anders ist es bei Decken, die zwei Nutzungsbereiche
voneinander trennen sollen, da hilft es wenig, die
Decke selbst weiter und weiter zu optimieren, wenn
der Schall uber die seitlichen Wande kommt (Flan-
kenuibertragung). Hier wirkt erst das Zusammenspiel
der verschiedenen Wege. Auch hier gilt: Die Kette ist
so stark wie sein schwéchstes Glied. Und diese
Schwachstelle gilt es beim Schallschutz zu vermeiden.

= Eine ,gute” Decke mit L, ,, = 35 dB bekommt
einen Aufschlag von vielleicht ~ 9 dB fiir die
Nebenwege.
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= Beim Trittschall ist eine differenzierte
Betrachtung der Nebenwege bisher nicht
moglich. Es ist die schlechteste Flanke
anzunehmen.

Zunachst die Frage nach der Deckenauflagerung.
Bei Holzbalkenlagen sind zwei unterschiedliche
Arten verbreitet: die aufgelagerte Decke und die ein-
gehangte Decke.

Dies ist bei der Decke aus Brettsperrholz eindeutiger,
es dominiert die ,aufgelagerte” Variante und das ist
auch gut so. Aufgelagerte Decken unterbrechen die
AufRenwéande und erméglichen auf diese Weise eine
gute Dampfung der Nebenwege.

Bei den in Katalogen angegebenen Priuf- und Pro-
gnosewerten von Decken wird grundsatzlich von der
LAuflagerung” ausgegangen.

Abb. 42

Bild: Simpson StrongTie

Mit elastischen Deckenauflagern kdnnen bei hochwertigen

Konstruktionen eine Optimierung der Nebenwegsdampfung erreicht werden.

(vgl. Tab. 5)

Schicht Systemzeichnung Bewertung der MaRnahme Merksatz
— Bei einer guten
Dd Aufbau der Deckenkonstruktion und der  Decke sind die
Deckenkonstr. direkte Schalldurchgang z. B. nach Tab. 4 Nebenwege
0] wichtig.
Df Dieser Schallwellenverlauf ist dann — Eine Unter-
Nebenweg wichtig, wenn eine Unterdecke zur decke hat hier
.Deckenauflager” Verbesserung beitragen soll. keine Wirkung.
©) tmmmrememenitid Die Schallddmmung erfolgt ganz we- — Unterdecke und
DFf (- 1 ; il N
sentlich durch die optimale Ausfiihrung Beschwerung
Nebenweg . . - .
Estrichrand® des Estrichranddammstreifens. Da- haben keine
" durch wird der Estrich ,schwimmend®.  Wirkung.
o @# Weiche, dunne, schwere Wand- — Wéande mit
Wandbeplankung 2) beplankungen dampfen den Schall- Vorsatzschalen
nebenweg Uber die seitlichen Wande. sind besser.
@ . Dd  Eine Unterdecke kann bei den Neben- — Anmerkungen
Unterdecke S wegen keine Verbesserung bringen. in Tab. 3 beachten.
©] - D Q Eine Dampfung von DFf ist Uber ein — sinnvoll bei
Dampfung elastisches Wandauflager moglich hochwertiger De-
Wandauflager @ (hoherer Nutzen bei Zementestrich). ckenbeschwerung
® Eine Dampfung an dieser Stelle ist nur . .
. . S - — kein Nutzen bei
Déampfung sinnvoll bei einer schalltechnisch
; offenen Decken
Deckenauflager wirkungsvollen Unterdecke.
Tab.5 Bewertung von Ma3nahmen bei der Flankenibertragung

| |
| Decke Raum 1 Decke Raum 2 |
| |
| |

TW

Abb. 43 Schallubertragung von Raum zu Raum verhindern: Uber
Trennwénden (TW) sollten die tragenden Decken eine Fuge erhalten,
insbesondere wenn keine abgehangten Unterdecken vorhanden sind.

Decke Raum 1

Decke Raum 2 |

T™W Fuge

Abb. 44

TW

Eine bessere Dampfung als Abb. 43 ergibt eine vollstandige

Trennung mit einer Bauteilfuge. Diese Konstruktionsart ist bei unterschiedlichen

Nutzungseinheiten notwendig.
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2.3 Brandschutz

Zur Qualifizierung von Geschossdecken beziiglich So spielt die Gebrauchstauglichkeit
des vorbeugenden baulichen Brandschutzes gibt es (Druchbiegung, Schwingung) keine Rolle, was
drei Mdglichkeiten eine bestimmte Feuerwider- sich glinstig auf die Bemessung auswirkt.
standsklasse zu erreichen (Bitte die Hinweise auf 2. Materialaufschlag entsprechend der Abbrand-
Seite 13 beachten). Dabei ist das gesamte Bauteil rate von 0,65 mm/Minute, dies entspricht einer
mit allen Schichten zu betrachten. Unterschieden ~Opferschicht* bei F30 von 20 mm.
wird die Brandlast von der Oberseite (i.d.R. kein Beispiel: wird statisch eine Dicke von 160 mm
Problem, wenn ein mineralischer Estrich aufgebracht bendotigt, wird fir eine F30-Anforderung eine
ist), sowie die Brandlast von der Unterseite, die Dicke von 180 mm notwendig. Der Vorteil wie
besondere Aufmerksamkeit benétigt. in Punkt 1 beschrieben entfallt.
3. Unterseitige Bekleidung nach Priifzeugnis
1. Im Zuge des Tragwerksnachweises (Statik) (Hinweise des Herstellers zur
wird eine sogenannte ,HeilBbemessung” Unterkonstruktion und Ausfiihrung beachten).
durchgefuhrt. Grundlage ist DIN EN 1995-1-2. Beispiel: GKF 12,5 mm, zweilagig

Darin werden Verfahren beschrieben, die fir . . .
die Standsicherheit im Brandfall relevant sind. ~ Bei Brandschutzanforderungen ist die Fuhrung von
Installationen zu planen.

2.4 Deckenaufbau

Die Geschossdecke wird in drei Funktionschichten
von oben nach unten konstruiert (Abb. 45):

1. Estrich mit Trittschallddmmung (siehe unten

,Optionen von Estrichen®)

ggof. Deckenbeschwerung (siehe Folgeseite)

3. Brettsperrholzelemente als tragende und
aussteifende Konstruktion

4. Optional: Unterseitige Bekleidung (siehe
Folgeseite) direkt montiert oder auf
Traglattung (Installationsebene), ggf. als
abgehéangte Konstruktion bei Installationen
mit gréRBeren Querschnitten.

n

Eine Geschossdecke ist ein anspruchsvolles Bauteil,

das sehr sorgféltig und friihzeitig geplant werden sollte.

Dabei spielen die notwendigen Konstruktionshfhen

aufgrund der Fihrung von Installationsleitungen eine

aussch|aggebende Rolle. Dabei sollen die pOSitiVen Abb. 45 Systemzeichnung einer gesamten Deckenkonstruktion mit
. . Brettsperrholzelementen

Eigenschaften des Schallschutzes erhalten bleiben.

Optionen von Estrichen bei einer tragende Deckenkonstruktion aus Brettsperrholz (Zeichnungen: Stora Enso)

Trockenestrich Zementestrich

Eine konsequent trockene Lésung ist ein Estrich aus Gips- Nassheizestriche (Zement oder Anhydrit) sind sehr weit
werkstoff oder mineralischen Platten. Eine Deckenbe- verbreitet und bilden den Standard bei Deckenkonstruk-
schwerung ist schalltechnisch sehr wirkungsvoll und dient  tionen. Soll die Qualitat einer Wohnungstrenndecke erreicht
ebenfalls der Fiihrung von Installationsleitungen. Die werden, ist eine Deckenbeschwerung erforderlich. Die
Trittschalld@mmplatte muss unbeschadet durchlaufen, auf  Trittschallddmmplatte muss unbeschadet durchlaufen, dem
das System des Trockenestrichs sowie auf die Nutzlast Schallschutz-Priufzeugnis entsprechen und auf die Nutzlast

abgestimmt sein. abgestimmt sein (Dynamische Steifigkeit beachten).
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Optionen von Deckenbeschwerungen unter Estrichen
Eine Schittung soll méglichst schwer sein (ca. 1.500 kg/m3) und darf nicht verrutschen.

rdi_e'Europe

N “

» Bild: Holzbau Gehrmann . = Bildy :
gebundene Schittung Wabenschiittung Schittung in einer ,aufgelosten”
Die Splitschiittung wird mit Bindemitteln Als Systemprodukt wird die Konstruktion
versetzt und mit einer Estrichpumpe Wabenschittung in Kombination mit Werden Brettsperrholzdecken als
eingebracht. Es sollten keine ze- dem Trockenestrich angeboten. Rippenkonstruktionen hergestellt, so
mentéaren Produkte verwendet werden. kann die Beschwerung zusammen mit
Es kommt auf die Elastizitat an. den Installationen in die Hohlraume

eingebracht werden (Flachengewicht
beachten).

Optionen von Unterdecken bei einer tragende Deckenkonstruktion aus Brettsperrholz

(Zeichnungen: Stora Enso)

Direkte Beplankung Bekleidung auf Lattung Abgehéangte Metall-UK

Soll die Decke unterseitig bekleidet Eine Lattung ist dann interessant, wenn Zur Fihrung von Installationen auch
werden, so ist die einfachste Methode, Elektroinstallationen in der Decke ver- gréRerer Querschnitte (z. B. Liftung) ist
eine Gipswerkstoffplatte direkt aufzu-  zogen werden sollen. Zum Schall- und eine Installationsebene sinnvoll (abge-
schrauben. Soll dies eine Wirksamkeit Brandschutz gelten die Anmerkungen héngte Decke). Der Schallschutz kann

beziiglich Brandschutz ergeben, so ist aus der ,direkten Beplankung*. Die wegen dem groReren Schalenabstand
das Prifzeugnis des Herstellers zu schalldammende Wirkung kann sich verbessert werden. Beim Brandschutz
beachten. Eine Verbesserung beziglich sogar verschlechtern. ist Vorsicht geboten. Es kann sinnvoll
des Schallschutzes ist nicht zu sein, zunéchst die brandschutz-
erwarten. wirksame Bekleidung direkt auf der

Decke anzuordnen.



3. Konstruktion Flachdach

3.1 System: Aufdachdammung

In einer aktualisierten Ausgabe (01/2019) des Infor-
mationsdienstes Holz ,Flachdacher in Holzbau-
weise” [9] wird der Stand der Technik fur diese
bauphysikalisch herausfordernde Bauaufgabe
umfassend zusammengestellt. Sehr (bersichtlich
wurden finf verschiedene Typen definiert (Typ | bis
Typ V).

Viele Jahrzehnte war Holzbau beim Flachdach mit
dem System ,Warmedammung innerhalb einer Bal-
kenlage“ gleichzusetzen. Auch dieses System wird in
der oben genannten Schrift dargestellt und kommen-
tiert (Typ Il und Il). AuRerdem werden auch heute
noch Konstruktionen mit Luftschichten gebaut, die
aus nicht mehr aktuellen Betrachtungen stammen
(Typ IV).

Der Einsatz der Typen Il bis IV kann heute nicht mehr
uneingeschréankt empfohlen werden. Anders ist es
bei dem System nach Typ |, hier wird der Einsatz
nicht eingeschréankt. Zu dieser feuchtetechnisch
robusten Konstruktionen gehért das Flachdach mit
Brettsperrholz wie in Abb. 46 dargestellt.

=» Ein Flachdach mit Brettsperrholz folgt
einem einfachen, allseits bekannten und
dabei sicheren Grundprinzip: der ,,Aufdach-
dammung®“.

Dammung oberhalb der Dachschalung (Typ 1)

Das System der Aufdachdammung nach Typ | [9]
wird ebenfalls im Betonbau und im Stahlbau ange-
wendet. Eine andere Losung ware dort wegen der
hohen Warmeleitféahigkeit von Stahl und Beton nicht
moglich. Die Aufdachddmmung ist eine sichere Kon-
struktion bei Flachdachern, es gibt eine reiche Aus-
wahl an bewéhrten Systemen, Handwerker sind
darauf eingeibt.

Aufdachdammsysteme haben den entscheidenden
Vorteil, dass die tragende Konstruktion auf der
Warmseite des Bauteils angeordnet ist. Das Holz
befindet sich sodann auf der Raumseite und damit in
der warmen Zone. Allein daraus erwéchst ein hohes
MaR an Sicherheit. Aufdachdammsysteme nach
Abb. 46 bilden eine geschlossene Dammschicht. Die
tragende Konstruktion bleibt tauwasserfrei, weil die
Temperatur an der Oberseite der Elemente auch im
Winter nicht gravierend absinkt. Dieses sichere Prin-
zip lasst sich beim Flachdach mit tragenden Elemen-
ten aus Brettsperrholz perfekt umsetzen. Fir die
Aufdachdammung gilt sogar der Status ,hachweis-
frei“, wenn mindestens 80 % der Dammwirkung
oberhalb der Elemente angeordnet wird. Sowohl
DIN 68800 ,Holzschutz* [5] und DIN 4108-3 ,KlIi-
mabedingter Feuchteschutz” [6] dokumentieren dies
unisono.

|25
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Abb. 46

,Typ I* mit Brettsperrholz: Dieser Variante des Flachdaches wird in
der Zahl der Projekte die groten Entwicklungschancen zugetraut.
Brettsperrholz vereint fur Dacher mit Abdichtung eine Vielzahl von Vorteilen.
Besonders wird der extrem schnelle Baufortschritt gelobt. In wenigen Stunden
ist die Konstruktion montiert, mit der ersten Abdichtung belegt und ist
vollsténdig belastbar. Weite Auskragungen sind warmebriickenfrei méglich.

Legende

Nutz  Nutzschicht z. B. Dachbegriinung, Dachterrasse

DDB  Abdichtung, die fiir eine Auflast oder Nutzung
geeignet sein muss
DAA Warmedammung als druckfeste Dammung im

System mit der Dachabdichtung, ggf. mit Gefalle
ausgebildet

DS Dampfsperre im System mit DAA / DDB
BSP
GP Optional: Innenbekleidung

tragende Konstruktion, Brettsperrholzelemente

Die bauphysikalischen Funktionsschichten liegen
oberhalb der Elemente (Aufbau von unten nach
oben, vgl. Abb. 46):

» Dampfsperre als SchweiBbahn mit Alueinlage DS,
als Luftdichtung ausgebildet. Gilt auch als erste
Abdichtungsebene und bringt temporaren
Witterungsschutz wéhrend der Bauphase. Die
trockenen Brettsperrholzelemente sind damit
geschutzt.

e Hauptddmmeschicht als druckfeste Dammung DAA
(mindestens 80 % der gesamten Dammwirkung),
zumeist aus Hartschaum- oder Mineralwolle-
dammplatten. Haufig wird die Hauptdammschicht
als Gefalledammung ausgefiihrt, um die
Entwasserung des Daches sicherzustellen. Eine
andere Mdglichkeit ist die Neigung der Elemente
um 3 %.

» Die eigentliche Dachabdichtung DDB ist der dritte
Bestandteil des Aufdachdammsystems.

« z.B. Dachbegriinung, Dachterrassen oder andere
Nutzungen moglich.

=» Es ist sinnvoll, alle Bestandteile der zuvor
geschilderten Aufdachddmmung als System
eines Herstellers zu verwenden. Nachzu-
weisen ist dabei die Windsogsicherung und
die Eignung fur mogliche Dachnutzungen.

Fir eine nachweisfreie Konstruktion darf innerhalb
einer Unterkonstruktion raumseitig der Brettsperr-
holzelemente eine Dammmatte eingebaut werden,
deren Dicke auf 20 % der gesamten Dammwirkung
begrenzt wird. Die unterseitige Deckenbekleidung
hat keine weiteren Anforderungen zu erfillen. Auf
eine Funktionsschicht wie Dampfbremse oder Luft-
dichtung wird auf der Unterseite bewusst verzichtet.
Beides Uibernimmt die Dampfsperre DS oberhalb der
BSP-Elemente.

Innerhalb der Unterkonstruktion von ,GP* werden die
notwendigen gebadudetechnischen Installationen
untergebracht. Selbstverstandlich ist auch eine sicht-
bare Konstruktion mdéglich. Dann ist das vollsténdige
Dammpaket (100 %) oberhalb der BSP-Elemente
angeordnet.

Gibt es Nachteile dieser Konstruktionsform? Nicht
wirklich, denn durch das kompakte BSP-Tragwerk
handelt es sich um einen recht schlanken Dachauf-
bau, der dazu recht weite Dachibersténde ermdg-
licht (Abb. 47).

=» Hinweise zum Brandschutz kénnen sinn-
geman von der Geschossdecke Ubertragen
werden (siehe Seite 23). Fur den Schutz
gegen Flugfeuer ist ggf. ein Nachweis des
Abdichtungssystems notwendig.

Auflager AuRenwand und Dachuberstéande

Die tragende Flachdachkonstruktion aus Brettsperr-
holzelementen koénnen auf beliebigen Wandkon-
struktionen  aufgelagert werden. Uberwiegend
handelt es sich um Betonringanker bei Mauerwerks-
wéanden oder aber Holzwénde. In beiden Fallen wer-
den die Elemente einfach aufgelegt.

Zur Herstellung der Luftdichtung wird, wie in Abb. 48
gezeigt, auf der Innenseite des Auflagers ein Dicht-
band angeordnet ®. Die Elemente selbst, wenn sie
in den Brettlagen vollstandig verklebt sind, kdnnen
als luftdicht gelten. Wichtig ist die Betrachtung der
Elementstol3e. Die Fuge zwischen den BSP-Elemen-
ten ist luftdurchléssig und wiirde ohne eine Dichtung
oberhalb des Dichtbandes nicht nur zu Warmeverlust
fuhren, sondern mit hoher Wahrscheinlichkeit zu
Feuchteschaden. Grund ist, dass warmfeuchte
Raumluft durch die Fuge nach au3en an kalte Ober-
flachen stromt. Die Feuchte kondensiert und dies
kann zu Wasseranreicherungen fiihren, wenn die
Feuchte nicht hinreichend austrocknen kann. Abb.
48 zeigt eine mogliche Lésung mit einem ,,Dichtstop-
sel“ @. Eine Leiste mit zwei Dichtb&ndern wird in vor-
bereitete Ausfrdsungen der Elemente eingefugt.

Ein besonderer Vorteil bei BSP-Elementen ist die
grof3zuigige und einfache Ausbildung von Dachuber-
standen. Massives Holz hat warmedammende Eigen-
schaften. Die Warmeubertragung ist so gering, dass
die Wirkung als Warmebriicke im Elementauflager
begrenzt ist. Warmebriickenkondensat entsteht nicht,
zur Sicherheit sollte ein Nachweis gefiihrt werden.



Abb. 47 veranschaulicht die gestalterischen Mdéglich-
keiten. Attraktiv ist die flachige Dachuntersicht. Die
hohe Tragfahigkeit der Elemente ermdéglicht sehr
weite Dachiberstande ohne weitere konstruktive
Anforderungen.

Abb. 47
ein Dachuberstand von ca. 3 Metern Auskragung hergestellt. Der
Konstruktionsaufbau ist einfach.

Bei dieser Ausstellungshalle mit Brettsperrholzelementen wurde

3.2 Nutzdacher

Bei der Auswahl des Aufdachddmmsystems sollte
eine mogliche Nutzung des Daches beriicksichtigt
werden. Gerade in stadtischen Bereichen von ver-
dichteter Bebauung ist der Wunsch nach Nutzung
von Freiflachen besonders grof3.

Flachdéacher bieten sich fiir die Nutzung als Dachter-
rassen geradezu an. Deshalb sollte das Aufdach-
dammsystem mit Weitsicht ausgewahlt werden.
Damm- und Abdichtungssysteme missen fir eine
mogliche Auflast geeignet sein. Dies kdnnen sein:

» Gebéaudetechnische Installationen wie Photo-
voltaik-, Antennen-, Abgas-, Liiftungs- oder
Klimaanlagen

« Dachterrassen aus Betonplatten auf Stelzlagern
oder Holzdecks auf verschiedenartigen Unter-
konstruktionen

» Dachbegriinungen zur Verbesserung des Mikro-
klimas in den Stadten und als Wasserspeicher zur
Entlastung der stadtischen Regenwassersysteme

« Dachgarten mit hheren Lasten aus
Bepflanzungen

=» Sind Flachdéacher fiir Bewohner erreichbar,
werden sie friher oder spater auch genutzt.
Fir diese Beanspruchung muss das Damm-
und Abdichtungssystem geeignet sein.

Abb. 48

Dachuiberstande wie in Abb. 47 sind mit Brettsperrholz einfach
auszufiihren. Geplant werden muss allerdings die Luftdichtung, um
Feuchteschaden aus Konvektion zuverléassig zu vermeiden. Das Detail zeigt
eine Lésung mit einem Dichtband © auf dem Wandkopf sowie eine Ausfrasung
@ und ,Dichtstopsel“ @ in der Fuge der Elemente. Es gibt dariiber hinaus
weitere Losungen.

Dachbegriinung

Dachbegriinungen wie in Abb. 49 férdern das Mikro-
klima in den Stadten, binden Staub, speichern
Feuchtigkeit (Entlastung der kommunalen Entwasse-
rungseinrichtungen bei Starkregen). Grundacher
sorgen durch die Feuchteabgabe fir Kiihlung im
Sommer. Nicht zu unterschétzen ist der positive Ein-
fluss auf die Natur. Eine Dachbegrinung bietet
Raum fiir Insekten und férdert damit die Vogelwelt in
den Stadten.

Dieser Aspekt zeigt, dass Flachdacher in Zukunft
immer haufiger als Nutzdacher anzusehen sind. Dies
ist bei dem ,Typ I* uneingeschrankt moglich.

Abb. 49
bezuiglich des Feuchteschutzes der Konstruktion sicher, hier mit extensiver
Begriinung.

Déacher mit Aufdachdammung sind nutzbar und trotzdem
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Dachterrasse

Eine sehr wichtige Nutzung von Flachdachern ist die
Dachterrasse. Wohnungen mit Freisitzen sind uber-
aus attraktiv. Gerade hier kann eine Konstruktion aus
Brettsperrholz seine besonderen Vorteile ausspielen.

Eine durchlaufende Betondecke mit einem fachge-
rechten Aufbau, wie in Abb. 50 dargestellt, wird von
den Nutzern wegen der sehr grolRen Hohenunter-
schiede abgelehnt. Die auBere Abdichtung muss
150 mm Uber Terrassenbelag gefiihrt werden, auch
an der Fenstertir. Zusammen mit dem Dammpaket
unter dem Terrassenbelag entsteht ein zu tberwin-
dender Hohenunterschied von ca. 30 cm, was zwei
Trittstufen auf der Innenseite bedeutet.

Ein Ausweg skizziert das optimierte Detail nach Abb.
51. Drei MaRnahmen sind kennzeichnend fiir diese
Lésung.

1. Ein Entwéasserungsrost @ vor der Fenstertir
reduziert die notwendige Abdichtungshéhe
von 150 mm auf 50 mm.

2. Durch eine versetzte Konstruktion in der
Geschossdecke @ ist es moglich, den
Héhenunterschied der Gehbelage zwischen
innen und auBen auf ein gleiches Niveau zu
bringen. Soll unterseitig der Decke eine Be-
kleidung angeordnet werden, so entsteht ein
Raum fur haustechnische Installationen ®.

3. Bei den Details von Abb. 50 und Abb. 51
wurde mit einem Wandauflager aus
Brettschichtholz @ geplant. Dies hat den
Vorteil, dass die Holzkonstruktion vollstandig
in der warmen Zone verbleibt. Damit ist das
Risiko von Tauwasser vermieden. Das
Auflager des Fensters wird aus einem
druckfesten Dammblock ® hergestellt, an
dem die Abdichtungen gefiihrt werden
koénnen. Als Material dafiir kommt z. B.
,Purenit* lin Frage.

T Hersteller: puren GmbH

2150 mm
Uberquer- | == (0] OKFF
ungshilfe | 550 mm
7 712 | § =
B [MIMMIIITTD  sSeeeeoormmie——— 1 QDO S Bl e s o)
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£ I \ \
£ I %’ﬁ
£ | IR PRI @
7S 7S S S
e S s 9 IS \ \ \ \ o
oSS S S S S S SS, \ \ I \
/ / / Va / Va s pr—
S S
, / / s S0 S

Abb. 50 Dieses Detail méchte niemand, trotz fachgerechter Ausfiihrung.
Der Hohenunterschied zwischen innen und auBen ist zu grof3. Ein interessante
Ldsung zeigt Abb. 51.

Abb. 51 Wie konstruiert man einen Ubergang zur Dachterrasse mit einer
minimalen Hohendifferenz? Ein interessanter Lésungsansatz ist die versetzte
Decke aus Brettsperrholz. Der Dammblock ® unterhalb des Fensters ist
druckfest. Die Holzkonstruktion liegt vollstéandig in der ,Warmzone*“.



A

4. Konstruktion AulRenwand

Dass Bauen mit Brettsperrholz sehr einfach ist, wird
bei der AuBenwand deutlich. Der homogene Kern ist
dem Prinzip von Betonfertigteilen sehr &hnlich, aller-
dings mit enormen technischen Vorteilen:

« die schlanke Wand mit geringem Gewicht und
dennoch hoher Tragfahigkeit

 die Trockenheit

 die Formstabilitat, quasi schwindfrei

« keine Warmebrucken aufgrund des Werkstoffes

« die einfache Verbindung der Elemente

Gebéude mit Wanden aus Brettsperrholz werden in
Hohen bis zur Hochhausgrenze realisiert. Eine
Wanddicke von z. B. 80 bis 100 mm in den oberen
Geschossen wachst mit jedem Geschoss nach
unten etwas an. Die geringen Konstruktionsgewichte
entlasten dabei die Gebaudegriindung.

dj: qu!gg!!ro

Es ist moglich, auf eine Innenbekleidung zu verzichten und das
Brettsperrholz raumseitig sichtbar zu belassen. Hier im Bild mit der Oberflache
von natirlichem Fichtenholz, bis hin z. B zu einer wei3en Lasur.

Abb. 52

Abb. 53
Betonfertigteilen ahnlich. Drei Funktionsschichten pragen den Aufbau.

AuRenwéande aus Brettsperrholz sind vom System her den

Legende

Fas Fassade mit dahinter liegender Hauptddmmebene

WH Vorgehangte hinterluftete Fassade (VHF, Bild)
oder Warmedamm-Verbundsystem (WDVS),
siehe Seite 31

tragende und aussteifende Konstruktion,
Brettsperrholzelemente

BSP

Inst  optional mit Installationsebene, ggf. gedammt
GP Innenbekleidung, siehe Seite 32

129
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4.1 Lastabtragung

Die bei den Decken bereits beschriebenen Vertikal-
lasten erzeugen in den tragenden Wé&nden eine
Beanspruchung in Elementebene. Diese wird auch
Normalkraftbeanspruchung genannt. Die Schichten
parallel zur vertikalen Lasteinwirkung tragen den ent-

scheidenden Beitrag zur Lastabtragung. In der Regel
sind das die Deckschichten, die bei Wanden regel-
maRig vertikal verlaufen. Mindestens dreischichtige
Elemente sind notwendig.

Fensterdffnung

BSP-Wandplatte

BSP-Wandplatte

Abb. 54
links als Brettschichtholz und rechts ein quergelegtes Brettsperrholz.

In der Tragwerksplanung sind bei Wanden mogliche
Besonderheiten des Tragwerks zu berucksichtigen.
Dies kdnnen sein:

» Biegebeanspruchungen aus ggf. vorhandenen
exzentrischen Deckenanschlissen

* Anhéangelasten

» Schlanke Wande mit héheren Auflasten werden
beziglich ,Ausknicken” untersucht.

» Bei weit gespannten Fensterstiirzen kann die
Richtung der Deckschicht verandert werden. Die
Deckschichten verlaufen dann horizontal.

Bild: Simpson StrongTie

Abb. 55 Fiir die Zugverankerung werden spezielle Verbinder angeboten.
Durch die unbegrenzte Anschlussfldche ist die Lastiibertragung einfach.

BSP-Deckenplatte

Eingelegter Sturz
(Brettschichtholz)

) Eingelegter
Fensteroffnung Sturz (BSP)

Bilder: Stora Enso

Die einfache Tragstruktur ist erkennbar, der Verlauf der Deckschichten ist angedeutet. Bei gréBeren Wanddffnungen kénnen Trager eingelegt werden,

Aufgrund der kreuzweisen Anordnung der einzelnen
Brettlagen nehmen die Wandscheiben auch héhere
horizontale Lasten auf und kdénnen damit fur die
Gebdaudeaussteifung herangezogen werden. Die
hohen Steifigkeiten und Tragfahigkeiten der gekleb-
ten Brettsperrholzelemente ermoglichen den wirt-
schaftlichen Einsatz in mehrgeschossigen Wohn-
und Industriebauten.

Der Ubergang vom
Betonunterbau  (Kel-
ler, Sohlplatte) zum
Wandelement kann
konstruktiv auf ver-
schiedene Weise erfol-
gen. Dabei sind die
Lasten in den Unter-
bau weiterzuleiten.

Abb. 56 Bei schmalen
Wandtafeln (hier 1,25 m) kann die
Verbindung mit einer Fremdfeder
aus Sperrholz erfolgen (siehe
Folgeseite oben, rechtes Bild). {
Der Uberstand der Sperrholzfeder
dient als Zapfen und Anschluss
zur Schwelle.




Verschiedene Moglichkeiten eine Brettsperrholzwand auf einen Betonunterbau zu stellen

Dargestellt werden die Verbindungen, nicht jedoch die Zuganker (siehe Abb. 55)

Bild: Simpson

Direkt aufgestellt Schwelle, ausgefalzte Wand

Mit Auflagerkldtzen wird zunéchst die  Schwelle und Wand kénnen ist

exakte Hohe definiert. Der verbleibende ausgefélzt hergestellt werden (Bild).
Zwischenraum wird mit Quellmortel Oder die Schwelle ist schmaler als die
verfullt. Der Anschluss zum Unterbau  Wand ausgefiihrt, so dass die

Schwelle, Fremdfeder eingezapft

Werden die Wandelemente in schmaler

Ausfiihrung hergestellt (z. B. Breite
1,25 m) und erfolgt deren Verbindung
mit Fremdfeder (Bild, Sperrholz), so

erfolgt mit innenliegenden Winkeln. Deckschicht des Elementes auBenseitig kann die Fremdfeder in eine

durchlauft und mit der Schwelle
verbunden werden kann. Die
Schwellenauflagerung erfolgt wie links
beschrieben.

4.2 Wandaufbau

Der tragende Wandkern aus Brettsperrholz erhélt bene hergestellt (siehe Folgeseite oben). Die Instal-
kann  zugleich  eine  weitere
Hauptddmmebene.  Konstruktionsbeispiele sind Dammebene sein, die allerdings nachweisfrei auf
unten beschrieben. Optional wird auf der Innenseite 20 % der gesamten Dammwirkung zu begrenzen ist.

eine Fassadenbekleidung mit dahinterliegender lationsebene
eine Bekleidung und wahlweise eine Installationse-

Varianten von Fassadenkonstruktionen mit Hauptdammebene
(von der AuBBenseite dargestellt, Zeichnungen: Stora Enso)

Aussparung der Schwelle geschoben

werden, um sie dabei kraftschlussig zu

verschrauben (vgl. Abb. 56).

Fassade & Hauptdammebene (VHF) WDVS mit Holzfaser-Dammplatten
Eine sehr verbreitete Variante ist die Weit verbreitet ist die Fassade als
Grundlattung mit Hohlraumdémmung  Warmedamm-Verbundsystem (WDVS).
(&hnlich zum Holzrahmenbau). AuRerer Im Holzbau werden tiberwiegend

Abschluss als Unterdeckung aus Systeme mit Holzfaserddmmplatten
Holzfaserplatten, Luftschicht und frei verwendet, die bis zu einer Dicke von
wahlbarer Fassadenbekleidung auf 140 mm mit Klammern sehr effizient
einer Holzunterkonstruktion. Eine befestigt werden kdnnen. Dickere

besondere Variante (Alu-UK) wird in Dammplatten werden mit
Abb. 57 gezeigt. Dammestoffdibeln befestigt.

WDVS und Einblasdammung

Eine sehr interessante Variante eines
WDVS gerade bei hdheren
Dammstandards ist die DAmmschale
aus Stegtragern und
Einblasdammstoffen (z. B. Zellulose
oder Holzfaser). Die Holzfaser-
Dammplatte des WDVS hat die
Standarddicke 60 mm und ist sehr
effizient mit Klammern zu befestigen.
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Ausfiihrungen der Wandinnenseite

Mdglich ist ebenfalls eine innen sichtbar bleibende Brettsperrholzwand. Die Zeichnungen zeigen Varianten von
Bekleidungen. (Zeichnungen: Stora Enso)

I

it
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Direktbekleidung innen

In dieser Broschire werden viele Bilder
von Objekten gezeigt, bei denen die
Tragebene aus Brettsperrholz innen-
seitig sichtbar bleibt. Ist dies nicht
gewiinscht, so kann eine einfache
Gipswerkstoffplatte direkt aufgebracht
werden. Dies kann eine Ertlichtigung
bezuglich Brandschutz sein (bei F30 /

="
=

Installationsebene

Zur freien Fuhrung von Installationen
wird eine Installationsebene auf der
Innenseite der Wand angeordnet. In der
Ebene einer Holzlattung kénnen
Elektro- oder auch andere Installationen
untergebracht werden. Die Dicke von
60 mm (Lattung) ist Ublich. Ausge-
dammt tragt die Installationsebene zur

REI30 geniigt meist eine 12,5 mm GKF/ Warmedammung bei (nachweisfrei bei

Gipsfaser)?

max. 20 % der Gesamtdammwirkung

Schalltechnische Entkoppelung
Kommt es auf den Schallschutz an, kann
mit der Installationsebene eine Verbes-
serung erzeugt werden. Holzlatten lassen
sich mit Federbuigeln befestigen. Weitere
M@glichkeiten sind Federschiene und
schallentkoppelte Direktbefestiger mit
Metallschienen. Die besten Ergebnisse
liefert ein entkoppeltes Stéanderwerk aus
Holz oder Metall. Weiteren Einfluss hat
die Art, Dicke und Lagenzahl der

der Wand).

Innenbekleidung.

2 Genaue Angaben sind den Priifzeugnissen der Hersteller zu entnehmen.

Dem Planer sei geraten, das Fassadensystem bei-
zeiten festzulegen, weil die Konstruktion in der Pla-
nung der tragenden Rohbaukonstruktion zu
berlcksichtigen ist (z.B. Fensteranschlisse). Bei
der Festlegung sollte die Verfligharkeit des Materials
und Lieferzeiten gepriift werden. Der Holzbau ist
eine sehr schnelle Bauweise. Dieser Vorteil kann mit
einer frihzeitigen Planung bis zur gesamten Fertig-
stellung der AuRenwand erhalten bleiben.

WDVS Warmedamm-Verbundsystem,
Hartschaum

Zumeist aus Kostengrinden werden Systeme z. B.
aus Polystyrolddmmplatten mit Putzbeschichtung in
Erwégung gezogen. Technologisch ergeben diese
Systeme keine besonderen Nachteile. Allerdings ist
die Werkstoffbasis Polystyrol fur manche Investoren
wenig konform zum naturlichen Werkstoff Holz.

Die WDV-Systeme bendétigen eine allgemeine bau-
aufsichtliche Zulassung, die auf den Anwendungsfall
.Holzmassivbau“ bezogen sein muss. In den Zulas-
sungen werden die Untergrinde sowie deren Befe-
stigung (kleben, schrauben) definiert. Mdglicher-
weise ist eine Zwischenlage aus mineralischen
Werkstoffplatten notwendig. Hier sind Gipsfaserplat-
ten eine denkbare Lésung.

Fur Polystyrol-Hartschaumplatten ist zu beachten,
dass die Platten nach der Produktion schwinden und
erst nach einer Ablagerungszeit eingebaut werden
dirfen.

Tellerdubelschrauben zur Befestigung sollen ver-
senkt eingebaut werden. Dadurch wird das spéatere

Abzeichnen der Befestiger auf der Fassade vermie-
den. Dazu werden Bohrungen definierter Grol3e aus-
gefuhrt, die dann nach Einbau der Dubelschrauben
mit einem Dammplattchen mit der Oberflache fla-
chenbiindig abgedeckt werden.

WDVS Wéarmedamm-Verbundsystem, Holzfaser

Als tragender Untergrund fur die Putzbeschichtung
haben sich Holzfaserdammplatten mit einer Dicke ab
60 mm bewéhrt. Gerade diese Plattendicke hat sich
als Standard etabliert und ist lagerméaRig im Holz-
bau-Fachhandel verflgbar. Technischer und wirt-
schaftlicher Vorteil ist die Befestigung mit den
zugelassenen Breitriickenklammern aus Edelstahl.
Die Befestigung erfolgt sehr rationell mit Druckluft-
Schussgeraten. Ein Abzeichnen der Breitriicken-
klammern an der Fassade ist anders als bei der
Dubelschraube nicht méglich.

Die Befestigung der Holzfaserddmmplatten mit
Breitriickenklammern ist bis zu einer Plattendicke
von 140 mm mdoglich. Dickere Platten werden, wie
zuvor beschrieben, mit Dibelschrauben befestigt.

=>» Die einzelnen allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassungen fir WDVS-Holzfaser enthalten
Vorgaben fiir den Untergrund (Lattung,
Stéanderwerk oder Flachenbauteile) sowie
der Befestigung auf dem Untergrund.
Unterschieden werden Zulassungen fur
Untergriinde aus Holz oder Stein (Beton).

Sollen dickere Holzfaserdammplatten als zuvor
beschrieben verwendet werden, so empfiehlt sich ein
Systemwechsel. Auf dem Flachenbauteil Brettsperr-



holz werden direkt Dammblécke aus Holzfaser mon-
tiert. Die Befestigung erfolgt dann  mit
Tellerdubelschrauben vergleichbar wie schon zuvor
beim Hartschaum beschrieben. Die Anordnung einer
gedammten Zwischenlage (Lattung) hat in diesem
System keinen wirtschaftlichen Vorteil. Die Haupt-
dammebene besteht in diesem Fall aus Holzfaser-
dammplatten.

VHF vorgehéangte hinterliiftete Fassade,
Unterkonstruktion aus Holz

Die vorgehangte hinterliftete Fassade gilt als die
robusteste Art in Bezug auf den Witterungsschutz.
Grund daftir ist der mehrstufige Feuchteschutz. Die-
ser Vorteil zahlt sich besonders fur die lange Nut-
zungsdauer von Gebduden aus. Fassaden altern! Es
kénnen Risse auftreten, Anschlussfugen 6ffnen sich,
es dringt Niederschlagswasser ein. Die Fassadenbe-
kleidungen und Anschlisse erodieren aufgrund des
permanenten Wechsels von Niederschlagen, Son-
neneinwirkung, thermischen Dehnungen, UV-Be-
anspruchung, Frosteinwirkungen. Bei dlteren Gebau-
den ist zu beobachten, dass anstehende Sanierun-
gen bei gealterten Fassaden zu lange aufgeschoben
werden. Dies spricht fur robustere Fassadensysteme
wie einer vorgehangten hinterlifteten Fassade.

Eine VH-Fassade bietet Sicherheit, auch wenn
gewisse Feuchtemengen durch Fugen eindringen.
Bei Plattenfassaden wird Ublicherweise bei der
Erstellung ,auf Fuge“ gearbeitet. Hier erfolgt der
Feuchteeintrag sogar ,planmaRig“. Dies tut dem
robusten Witterungsschutz keinen Abbruch. Grund
dafur ist die Hinterliftung. Eingedrungene Feuchte
kann entweder riickseitig ablaufen oder wird zuver-
lassig abgeliftet. Fir die Dimensionierung der Zu-
und Abluftéffnungen gibt es entsprechende Regeln.

Die Unterkonstruktion darf nach ,handwerklichen
Fachregeln“ (z. B. [8]) 1 hergestellt werden, wenn es
sich um ,kleinformatige Fassadenelemente handelt:

* Flache bis 0,4 m2 und

« Gewicht bis 5 kg und

¢ Breite bis 30 cm und

¢ Abstand der Unterkonstruktion bis 80 cm

Werden die genannten Bedingungen nicht vollstan-
dig erfillt, gilt fur vorgehangte hinterliftete Fassaden
DIN 18516. Danach ist sodann ein Tragfahigkeits-
nachweis zu erstellen.

= Fir alle Fassadenarten gilt, dass fur die
verwendeten Bekleidungen mit Befesti-
gungsmitteln sowie die Unterkonstruktion
mit Verbindungs- und Verankerungsmitteln
ein Verwendbarkeitsnachweis 2 benétigt wird.

1 Die klein- und brettformatigen Bekleidungen gehéren nach Muster-
Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (MVV TB) Teil D
2.2 zu den Bauprodukten, fiir die es keine anerkannten normativen
Regelungen gibt.

Fur die kleinformatigen Bekleidungen ist
kein Nachweis erforderlich (Ausnahme
Korrosion).

Die Fassadenbekleidungen selbst kdénnen unter-
schiedlich sein, Material und Formate.

Die Unterkonstruktion aus Holz ist sehr &hnlich und
schlief3t auRenseitig oftmals mit einer Vertikallattung
ab. Daran werden mehrere Anforderungen gestellt:

« Mindestquerschnitt:
- als Traglattung ab 24 x 60 mm bzw. 30 x 50 mm
- nach Fassadenart (oft 40 x 60 mm)

 Hinterliftungsquerschnitt mit einem Spalt von
mind. 20 mm

* Abstand der Traglattung

¢ Verbindung zur Grundlattung (mind. zwei Verbin-
dungsschrauben je Kreuzungspunkt). Bemessung
der Verbindung nach Eigengewicht der Fassaden-
bekleidung und Windbeanspruchung

*« Maflnahmen des Holzschutzes, insbesondere bei
Fassaden mit offenen Fugen:
- als UV-bestandiges Abdeckband (geman
Herstellerangaben)
- als entsprechend resistente Holzart in der
Gebrauchsklasse 3 GK 3.1 (Kernholz von
Douglasie, Larche)

= Bei geschlossenen Fassadenbekleidungen
und bei geschutzten Fassaden gilt grund-
sétzlich die Gebrauchsklasse 3 GK 0. Damit
ist die Ausfuihrung der Unterkonstruktion in
den Holzarten Fichte/Tanne/Kiefer ohne
weiteren chemischen Holzschutz zulassig.

Unterhalb der Traglattung hat sich die Ausfiihrung
einer Unterdeckung bewahrt. Diese kann aus Bah-
nen oder Holzfaserdammplatten bestehen. Wesentli-
ches Merkmal der Unterdeckung ist die
Diffusionsoffenheit mit sy <0,3m. Bei Holzfaser-
dammplatten nach DIN EN 13171 Anwendungstyp
DAD. Weitere besondere Anforderungen an die Pro-
dukte der Unterdeckung bestehen nicht, aul3er bei
Luckenschalungen (siehe Hinweis unten).

=>» Bei Luckenschalungen als offene AulRen-
wandbekleidung ist eine wasserableitende
Schicht 4 hinter der Traglattung auszufiihren.
Die Traglattung wird, nach Auffassung des
Autors, der Gebrauchsklasse GK 3.1
zugeordnet, aul3er es wird ein Nachweis
zum Holzschutz nach [5] erbracht.

2 Verwendbarkeitsnachweis mit Kennzeichnung:
- ,CE“ Ubereinstimmung mit einer harmonisierten européischen Norm
(EN) oder einer européisch technischen Bewertungen (ETA)
- ,U* Ubereinstimmung mit einer allgemeinen bauaufsichtlichen
Zulassung

3 Definition nach [5]

4 Fiir diese Konstruktionsart ist filr die wasserableitende Schicht ([5] Teil
2 Abschn. 5.2.1.2) ein Verwendbarkeitsnachweis fiir die UV-
Besténdigkeit erforderlich.
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Die Hauptdammebene besteht oftmals aus einer auf-
geschraubten Grundlattung in einer Dicke je nach
Warmeschutzanforderungen. Diese kann horizontal
oder vertikal mit ,Verankerungsschrauben“ 1 montiert
werden. Bei kleinformatigen Fassadenbekleidungen
betragt der Abstand der Grundlattung maximal
80 cm. Andernfalls ist ein Tragféhigkeitsnachweis fur
den gesamten Fassadenaufbau erforderlich.

Der Zwischenraum der Grundlattung wird mit Faser-
dammstoffen ausgefillt (Mineralfaser, Zellulose,
Holzfaser), entweder als Mattenware oder im Ein-
blasverfahren. Hier gentigt der Anwendungstyp WH
nach DIN 4108-10.

VHF vorgehéangte hinterluftete Fassade,
Unterkonstruktion aus Aluminium

Ein interessante Variante ist die Kombination von
Brettsperrholz mit einer Aluminium Unterkonstruk-
tion. Zwei Vorteile sprechen fur dieses System:

1. Brettsperrholz ist eine Massivbauart, bei der
an jeder Stelle mit einfachen Holzschrauben
hochtragféahig befestigt werden kann @.

2. Brettsperrholz kommt ohne Rasterung aus
und kann somit an jedes Fassadenraster
angepasst werden @ (Abb. 59).

Abb. 57

Diese Variante der Fassadenkonstruktion bietet gerade in
Kombination mit AuRenwéanden aus Brettsperrholz eine sehr wirtschaftliche
Kombination. Die Grundhalterungen der Alu-UK koénnen an beliebiger Stelle mit
einfachen Holzschrauben kraftschliissig montiert werden.

Dieses System ist inshesondere bei groRformatigen
Fassadenplatten interessant. Idealerweise wird die
Gebéudegestaltung den PlattenmaflRen angepasst
(z. B. Plattenbreite 1,25 m). Fassadenéffnungen
(Fenster, Turen) werden so angelegt, dass die Fas-
sadenplatten ohne seitliche Zuschnitte an den Fen-
sterleibungen vorbei laufen (siehe Abb. 58).

Aus diesem Vorgehen ergeben sich Vorteile. Die
Fassade ergibt spater ein sehr ruhiges und geordne-
tes Bild. AuBerdem ist die Fassadenmontage deut-
lich vereinfacht. Dies ist ein wirtschaftlicher Vorteil.

1 Nachweis der Verwendbarkeit erforderlich

-1244440234 //
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Abb. 58 Diese Fassade aus groRformatigen Platten ist streng gegliet
Dabhinter verbirgt sich oftmals eine Unterkonstruktion aus Aluminium auf
Punkthalterungen. Dieses System passt optimal zu Wanden aus
Brettsperrholz.
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Allerdings ist es notwendig, sehr friihzeitig das Fas-
sadenmaterial und damit die Rasterung festzulegen.
Dazu gehoren die Ausfihrungsdetails der Fensterlei-
bungen.

1250 mm |
Raster Fassade (Plattenmal?) !

SN
R i
T T @
|25 1330
‘ 1380
Abb. 59 Ein Raster der Fassade ist angedeutet. Das OffnungsmanR der

Rohbauwand ist entsprechend gréBer (hier 65 mm). Das Fenster wird bei
diesem Beispiel mit einem umlaufenden Sperrholzstreifen in die Dammebene
herausgeschoben.

Abb. 59 zeigt ein Beispiel in dem zu erkennen ist,
dass die Fensterdffnungsmalle der Brettsperrholz-
elemente von der Rasterung der Fassade abhangen.
Beispiel:

* Fassadenraster 1,25 m

» Fensterdffnungsmal (zum Raster passend):
1.250 mm + 2 x 65 mm = 1.380 mm

» FensteraufRenmalfie in diesem Beispiel 1.330 mm

=>» Die Grundhalterungen aus Aluminium
stellen eine erhebliche Warmebriicke dar
und missen bemessen werden. Angeboten
werden ebenfalls Elemente aus Kunststoff
oder Edelstanhl.



Steinfassade als Verblender, VHF

Bei gestalteten Fassaden werden gern Bereiche mit
Verblender aufgenommen. Im Zusammenspiel mit
anderen Fassaden erzeugen Verblender ein hoch-
wertiges Gesamtbild. In der Tradition wurden Ver-
blender als Mauerschale vor die tragende Wand auf
ein verbreitertes Betonfundament gestellt. Dies
wirde einen erheblichen Systemwechsel bedeuten
und den Bauablauf einer Mischfassade eher stéren.

Eine interessante Mdglichkeit ist das Aufbringen von
Verblendriemchen auf mineralischen Tragerplatten.
Diese sind in der Konstruktionsart VHF (siehe oben)
auf einer Unterkonstruktion zu montieren. Es erge-
ben sich aus dieser Lésung verschiedene Vorteile:

< Die Unterkonstruktion lauft in einem System
durch.

* Es handelt sich um eine trockene, weil
hinterliftete Konstruktion.

¢ Der Zusatzaufwand beim Fundament entfallt.

» Das zusétzliche Maurergewerk entfallt.

= Verblendriemchen lassen sich ebenfalls auf
WDVS montieren (Zulassung beachten).

Teilflachen mit Putzfassaden, VHF

Sollen im Zuge einer Fassadengestaltung Teilflachen
mit geputzter Fassade ausgefiihrt werden, so bietet
sich wie zuvor beim Verblender beschrieben das
System ,Putz auf mineralischer Putztragerplatte* an.
Auch hier ist der entscheidende Vorteil, dass die
Unterkonstruktion Gber die gesamte Geb&udefas-
sade durchlaufen kann. Dies ermdglicht deutlich ein-
fachere Details in den Ubergéngenen verschiedener
Fassadenmaterialien. Bei einem Wechsel der
Systeme VHF zu WDVS sind verschiedene Gewerke
zu beteiligen und damit der Aufwand ungleich gro-
Rer.

= Putz auf mineralischer Putztragerplatte stellt
eine Alternative zum WDVS dar.
Man bedenke: Bei einem Riss in der
Putzfassade-VHF handelt es sich lediglich
um einen optischen Mangel. Der
Witterungsschutz ist im Gegensatz zum
WDV-System bei einer gerissenen VHF-
Putzfassade nicht gefahrdet.

Brettsperrholzelemente als tragende Schale

Als tragende Konstruktion geniigen bei Geb&uden
geringer Hohe Brettsperrholzelemente in den Dicken
80 bis 100 mm. Die Elemente sind drei- oder finfla-
gig aufgebaut. Die Deckschichten sind vertikal ange-
ordnet, um die Vertikallasten aus der Decke, dem
Dach oder den oberen Geschossen aufzunehmen.

Der Tragwerksnachweis erfolgt mit Bezug auf das
zur Ausfiihrung kommende Produkt mit seiner spezi-
fischen allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung.
Die friihzeitige Festlegung auf das Produkt ist not-

wendig, weil sich die verschiedenen Zulassungen im
Detail bzw. in den Berechnungswerten unterschei-
den kodnnen. Die einzelnen Hersteller variieren beim
Schichtaufbau und so kénnen sich bei gleicher Dicke
unterschiedlich hohe zuléssige Auflasten ergeben.

Die Ebene der Brettsperrholzelemente bernimmt
weitere bauphysikalische Funktionen, die nachfol-
gend erlautert werden.

Brettsperrholzelemente als Dampfbremse

Konstruktionen aus Brettsperrholzelementen dirfen
als nachweisfreie Konstruktionen bezilglich des
Feuchteschutzes bzw. des Holzschutzes gelten. Die
Voraussetzungen dafir werden in DIN 4108-3 ,War-
meschutz - Klimabedingter Feuchteschutz* [6] und
DIN 68800-2 ,Holzschutz - vorbeugende bauliche
MaRnahmen* [5] unisono definiert.

« Die Fassade ist aufgebaut wie zuvor beschrieben
(diffusionsoffen 1)

* Raumseitig der Brettsperrholzelemente wird
maximal 20 % der gesamten Dammleistung der
AulRenwand angeordnet.

» Es ist eine dauerhaft luftdichtende Ebene
angeordnet.

« Das Brettsperrholzelement gilt als dampfbrem-
sende Schicht, das Kriterium sy > 2,0 m ist erfullt.
Bei einer Dicke 80 mm ergibt sich:
Sq=HUxs=40x0,08 m=3,2m

=» Die Hersteller geben die Wasserdampf-
diffusionswiderstandszahl p in den
technischen Datenblattern an. Sie hangt
vom Aufbau und der Verklebung ab und liegt
bei p = 30 bis 80.

Brettsperrholzelemente als luftdichte Ebene

Die Luftdichtungsebene ist raumseitig zu erstellen
(siehe [5] Teil 2 Abschn. 7.2). Dabei bleibt frei wahl-
bar, ob das Element selbst incl. seiner Elementstdfiie
oder eine weitere Funktionsschicht fur die notwen-
dige Luftdichtheit sorgt.

Ob das Brettsperrholzelement in der Flache als luft-
dicht gilt, sollte beim Hersteller der Elemente im Ein-
zelnen nachgefragt werden. Diese Bedingung sollte
dann erfillt sein, wenn der Hersteller wahrend seiner
Produktion die StoRe der einzelnen Brettlagen ver-
klebt.

Bei in der Flache luftdichten Brettsperrholzelemen-
ten ist es moglich, eine MalRnahme zur Luftdichtheit
allein auf den Bereich der ElementstdRe zu
begrenzen. Eine vollflachige Luftdichtungsebene
(z. B. Bahn) ist dann nicht notwendig.

! Die WDVS-Fassade mit Hartschaum (siehe Seite 32) weicht zwar von
dem im Holzbau bewéhrten Prinzip der Diffusionsoffenheit ab, gilt aber
dennoch als tauwasserfreie und nachweisfreie Konstruktion (vgl. DIN
68800-2, Anhang Bild A.7).
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Bei Brettsperrholz ist es aufgrund seines geringen
Schwind- und Quellverhaltens méglich, die Element-
stbRe mit eingelegten Dichtbandern luftdicht herzu-
stellen. Dies bedingt dann eine hdohere Sorgfalt beim
Einlegen der Bander wahrend der Rohbaumontage.
Auf3erdem missen die vorgesehenen Béander die
Ublichen Bautoleranzen und die verbleibende
Schwind- und Quellverformung dauerhaft ausglei-
chen. Fur die eingelegten Dichtbander sollte ein
Nachweis Uber die Luftdichtheit eingeholt werden
sowie Angaben darlber, mit welchem Nennmalf3 die
planméRige Fuge zu dimensonieren ist.

Ein Rechenbeispiel:

 Die Auslieferungsfeuchte betragt max. 12 %
» Schwind- und Quellkoeffizient o = 0,02 % in

Plattenebene je 1 % Holzfeuchtednderung
« Ausgleichsfeuchte minimal 6 %

Je Meter Elementlange und je Prozent Holzfeuchte-
anderung ergibt sich ein SchwindmaR von 0,2 mm/m.
Waére das Element 10 Meter lang und es ergibt sich
eine Reduzierung der Holzfeuchte von 5%, so
errechnet sich ein Schwundmaf von:

10 m x 0,2 mm/m x 5 =10 mm

Das Schwundmalf ist konstruktiv in einer Bauteil-
dehnungsfuge zu berilcksichtigen. Funktionen wie
die Luftdichtheit missen erhalten bleiben.

=>» Eine Fuge von zwei Brettsperrholzelemen-
ten kann unter Umsténden als Bauwerks-
dehnfuge bezeichnet werden. Sodann wére
die Dehnung der Fuge ebenfalls bei der
Innenbekleidung und bei der Fassaden-
konstruktion zu berticksichtigen.

Weiter ist es moglich, nach der Rohbaumontage die
Luftdichtung raumseitig aufzubringen. In diesem Fall
ist es notwendig, die Geschosslibergange vorab per
Detail zu planen.

=>» Bei den Geschossiibergéngen ist die
Luftdichtung in der Rohbaumontage
vorzubereiten.

Bei nicht sichtbaren Elementen werden die Fugen
(ElementstdRe) auf der Raumseite per Klebeband
gedichtet oder eine vollflachige Luftdichtungsbahn
aufgebracht. Darauf erfolgt eine raumseitige Beklei-
dung.

Bleibt das Element raumseitig sichtbar, ist eine dritte
Option denkbar. Hier besteht ein Unterschied zu
anderen  Konstruktionen des Holzbaus. Bei
Brettsperrholzelementen ist das Herstellen der luft-
dichten Ebene auch von der Aul3enseite eine tech-
nisch  einwandfreie  Option. Nachdem die
Brettsperrholzkonstruktion montiert wurde, 1asst sich
die Luftdichtung von auRen nachholen.

Mit einer integrierten Luftdichtung (Abb. 60) kann
das Brettsperrholzelement auf der Raumseite sicht-
bar bleiben.

Abb. 60 Beim
Aufsetzen der
Deckenelemente wird die
Luftdichtung durch das
Einlegen eines speziellen
Dichtungprofils vorbereitet.

Bei der Luftdichtung von auf3en kénnen die Element-
stofRe mit Bandern verklebt werden oder es wird eine
vollflachige Luftdichtungsbahn aufgezogen.

Innenbekleidung und Installationen

Weille Wand“ oder die naturliche Holzoberflache
der Brettsperrholzelemente? Dies gilt es abzuwéagen.
Selbstverstandlich ist auch jede andere Art von
Innenbekleidung mdglich. AuBerdem ware es még-
lich, die naturliche Holzoberflache spéater bei Nicht-
gefallen mit einer Innenbekleidung nachzuristen.

Fehlt eine Innenbekleidung, so ist die Fihrung der
Installationen zu kléaren. In den Wanden kénnen Aus-
sparungen hergestellt werden oder auch verdeckte
Bohrungen. Im Zuge des Elementezuschnitts gibt es
verschiedene Mdoglichkeiten. Allerdings sind die
Abbundmaschinen der Hersteller unterschiedlich mit
Aggregaten fur Bohrungen und Frdsungen ausge-
stattet. Insofern sollte friihzeitig mit dem Hersteller
die Mdoglichkeit einer integrierten Elektroinstallation
abgesprochen werden.
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Abb. 61 Bereits im Abbund (Zuschnitt im Herstellwerk) wurden die
Aussparungen fiir die Elektroinstallationen vorbereitet. Die Aussparungen
werden durch Estrich und FuBleiste abgedeckt.

=» Eine in den Brettsperrholzelementen
integrierte Elektroinstallation setzt eine
friihzeitige gebaudetechnische Planung
voraus.



Typische Installationsarten bei Konstruktionen ohne Installationsebene

(Zeichnungen: Stora Enso)

Sichtbare Wand
Im Herstellwerk werden vorbereitet:
- Bohrung der Elt-Dosen

- Bohrung des Kabelkanals

- Aussparung zur Kabelzufiihrung

Die Aussparung wird von Estrich und
FuRleiste abgedeckt.

< 2

Kabelfiihrung ab.

Bei Brettsperrholzelementen mit aufgeldsten Mittella-
gen ergeben sich weitere Méglichkeiten. Elektroka-
bel, die im Bereich des FuBbodenaufbaus gefihrt
werden, kénnen mit dem gezielten Anbohren der
Hohlrdume innerhalb der Elemente auf Hohe der
Steckdosen gebracht werden. Ob diese Methode tat-
séchlich als Losung flr eine umfangreiche Elektroin-
stallation taugt, sollte vorab mit dem Installateur
besprochen werden.

Bild: Stora Enso

Abb. 62 Elektroinstallation mit Hilfe der FuBleisten hat seine Vorziige.
Alles ist leicht veranderbar.

W | U

Direkte Bekleidung
Im Herstellwerk werden vorbereitet:
- Bohrung der Elt-Dosen

- NutfrAsung des Kabelkanals

- Aussparung zur Kabelzufihrung

Die Innenbekleidung deckt die

Sichtbare Innenwand

Im Herstellwerk werden vorbereitet:

- Bohrung der Elt-Dosen

- horiz. Bohrung des Kabelkanals

- Aussparung zur Kabelzufiihrung in der
Innenturleibung

Die Tirzarge verdeckt die Kabelfiihrung.

= Bitte beachten: Bei Elementen mit
aufgeldsten Mittellagen ist die Luftdichtung
nicht mehr gegeben. Sodann ist von der
Auf3enseite eine Luftdichtungsebene z. B.
als Bahn aufzubringen und allseitig
anzuschlieRen.

Sehr einfach, aber im deutschsprachigen Raum
ungewohnlich, ist die Installation der Elektroleitun-
gen auf der Wand. Dazu wird in hinreichend dimen-
sonierten FuRleisten-Kabelkanalen die
Elektroinstallation gefiihrt. Vorteil: Es lassen sich die
Installationen nachtréglich &ndern. Die zugehorigen
Steckdosen werden dann unmittelbar oberhalb der
Kanéle auf der Wand montiert. Bei Innenwénden
kénnen die Lichtschalter und Steckdosen in Greif-
héhe aus den Leibungen der Innentiiren versorgt
werden.
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4.3 Sockel

Gebaudehdhen und Abdichtungen

Bauschaffende  wissen,
dass erdberiihrende Bau-
teile wie Keller aus mine-
ralischen Baustoffen
herzustellen sind. Das ist
unbestritten richtig. Diese
Bauteile sind mit Abdich-
tungen zu schiitzen. Hier-
fur gibt es zahllose Sys-
teme, die der Abdich-
tungsnorm DIN 18533
entsprechen missen und
eine allgemeine bauauf-
sichtliche Zulassung fur
diesen Anwendungsbe-
reich nachweisen, in der
auch die  zulassigen «
Untergriinde definiert ¥ g 2
werden. Hieran haben R
sich Planer und Hand-
werker zu halten.

AL S ////’
"l A i

=>» Holz gehdrt nicht zu den zugelassenen
Untergriinden nach der Abdichtungsnorm
DIN 18533.

Bei Kellern aus Mauerwerk oder Beton ist die Sache
eindeutig. Der Holzbau kann oberhalb der notwendi-
gen vertikalen Abdichtung beginnen. Aber wie ist es
bei Gebauden ohne Keller? Hier ist die Baukonstruk-
tion anders.

Gebéude ohne

Keller werden OKFF
Uberwiegend auf ‘

Betonsohlplatten

gelagert. Die Trockenzone
sind, genauso wie _ :

der Baugrund GOK horizontale Abdichtung
selbst, zu der

Feuchtzone  zu )35%;%5%%05 Fedchizone
rechnen.  Auch 3@%9@?@%

hier ist die Regel v v e

der Abdichtungs-

norm eindeutig, es ist eine horizontale Abdichtung
notwendig, die die feuchte Zone (Erdbereich und
Fundamente) von dem trockenen Geb&udenutzbe-
reich trennt (Trockenzone).

Oberhalb der horizontalen Abdichtung kdnnte der
Holzbau beginnen. Dies gilt, wenn der notwendige
Hohenunterschied zwischen dem Gelédnde und der
horizontalen Abdichtung eingehalten wird (siehe
Bild). Die Differenzhthe ist notwendig damit Oberfla-
chenwasser z. B. aus Starkregenereignissen nicht in
das Gebaude eindringen kann, sondern lediglich die
Feuchtzone beriihrt. Ein zweiter Aspekt ist der So-
ckel mit dem Schutz vor Spritzwasser.

Im Bauwesen hat sich eine ,Unart* eingeschlichen,
die das geschilderte Prinzip aus Feuchtzone und
Trockenzone ins Wanken bringt. Die Gebaude wer-
den nicht selten so tief angelegt, dass sich die hori-
zontale Abdichtung in der erdnahen Zone befindet.
Sodann fehlt es an der notwendigen Hohe. Grund fiir
fehlende Hohe ist, dass eine Barrierefreiheit bei den
Gebaudezugangen erreicht werden soll. Dagegen ist
nichts einzuwenden, Barrierefreiheit ist ausgespro-
chen sinnvoll. Nur ist vielerorts Unbedarftheit bei den
daraus resultierenden notwendigen MaRnahmen
festzustellen. Die Folgen aus fehlenden Feuchte-
schutzmaflinahmen werden nicht immer bedacht.

Bei abgesenkten (tiefliegenden) Gebauden ist eine
vertikale Abdichtung erforderlich, vergleichbar einer
Kellerabdichtung. Man kann nur dazu raten, diese
Problematik eindeutig und friihzeitig mit der Bauherr-
schaft zu klaren. Die spatere Gelandehodhe ist bau-
konstruktiv im Sinne des Feuchteschutzes eines der
wichtigsten Festlegungen und ist in den Bauplédnen
exakt festzulegen. Gartenbaubetriebe haben sich
spater an diese Plane zu halten. Daflir hat die Bau-
leitung Sorge zu tragen.

Bei der Ausbildung des Sockels sind Sicherheits-
maflnahmen notwendig, die entweder durch eine
notwendige Hohe der horizontalen Abdichtung
erreicht werden kann oder durch eine zusétzliche
vertikale Abdichtung, die dann allerdings auch fach-
gerecht ausgefiihrt sein muss. Diese Forderungen
durfen sich nicht mit dem Wunsch der Bauherrschaft
nach Barrierefreiheit widersprechen. Fur barriere-
freie Geb&dudezugénge, bei denen das Gelande den-
noch ausreichend tief liegt, werden in Abb. 63 und
Abb. 64 zwei Losungen gezeigt.

il
il

\

Abb. 63 Rampenartige Ausbildung von Podesten. Uberquerung zur
Eingangstir mit Gitterrosten.



Hinweise zu den unten aufgefihrten Sockeldetails:

« Es wird die Podesththe Giber Gelandeoberkante
(GOK) angegeben.

» Standarddetails nach DIN 68800, Schwellholz
jeweils in der Gebrauchsklasse GK 0. Aufgrund
der exponierten Lage des Schwellholzes
(Feuchtigkeit) wird dennoch empfohlen, das
Schwellholz mit einer Holzart héherer Resistenz
auszufuhren (z. B. Kernholz von Douglasie /
Larche).

« Dargestellt ist eine Fassade als WDVS-Holzfaser.
Die Verwendbarkeitsnachweise geben vor, dass
die Unterkante der Fassade 30 cm Uber Gelande
liegen muss. Ob die Ausfiihrung einer Kiestraufe 1
die notwendige Hohe auf z. B. 15 cm reduziert, ist
vom Hersteller schriftlich zu bestétigen.

Abb. 64 Podest als Holzbelag auf Unterkonstruktion

! Erléuterungen zum Begriff Kiestraufe* siehe Seite 40.

WDVS-Sockel-Details ohne vertikale Abdichtung in der Holzkonstruktion
Schwelle mind. 15 cm Uber Geléande bei Kiestraufe

~0.35 OKFF ~0.15 OKFF —

\WV4 VA \/  ~015 OKFF
[ o | VAR VA

|

GOK |

sl
800%000% VN
GOK FOOLY) S)OQQ 20
7q v ~O. OQOQQ
VUOQ;VUQ\ LVov v OQQ/\(?Q\A
Bt " ‘e ——

N
voovovlv viviivi v
[N} v N 7]

voovo vl AV VLV V. VeV —

Ohne Aufkantung (Podesththe ~35 cm) Mit Aufkantung (Podesthohe ~15 cm) Mit Aufkantung und Untersohlen-

Schwellholz auf ~15 mm Quellmértel-  Vertikale Abdichtung auf der AuRen- dammung (Podesthdhe ~15 cm)

fuge zum Ausgleich von Unebenheiten, seite des Betonfundamentes, Aufmauerung als druckfester Dammstein
diffusionsoffene Schleppbahn (z. B. diffusionsoffene Schleppbahn (z. B. mit auRBenseitiger vertikaler Abdichtung,
Fassadenbahn) zur zusétzlichen Fassadenbahn) zur zusétzlichen diffusionsoffene Schleppbahn (z. B.
Sicherung der Fassadenfugen vor Sicherung der Fassadenfugen vor Fassadenbahn) zur zusatzlichen
eindringendem Wasser eindringendem Wasser Sicherung der Fassadenfugen vor

eindringendem Wasser

WDVS-Sockel-Details mit notwendiger vertikaler Abdichtung in der Holzkonstruktion
Schwellholz jeweils 5 cm oberhalb des Geléndes. Zu allen Details ist ein Nachweis beziiglich der Eignung der vertikalen
Abdichtung und des Untergrunds zu erbringen.

~025| ~ | OKFF L
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lvereige Y A TAD
e B
SO SIS
v oY op Nip N .
v v v Y‘ v v v N
79 7o Vg v
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Ohne Aufkantung Ohne Aufkantung, mit Untersohlen- Mit Aufkantung und Untersohlen-
(Podesthdhe ~25 cm) dammung (Podesthdhe ~15 cm) dammung (Podesthéhe ~8 cm)

Niedrig liegende Sockelschiene aus Sockelschiene in der Hohe OKFF. Dam- Aufmauerung mit druckfestem Damm-
gestalterischen Griinden. Dammung mung der Sohlplatte auch unterhalb. stein. Achtung: Das Gelénde liegt ober-
oberhalb der Sohlplatte und damit ein  Damit ergibt sich eine geringere Sockel- halb der horizontalen Abdichtung, womit
etwas hoheres Podest mit ca. 25 cm.  hohe von ca. 15 cm. Perimeterddmmung hohere Anforderungen an die vertikale
moglichst tief ins Erdreich fuhren. Abdichtung bestehen. (Sonst wie Mitte)
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Aus Sicht des dauerhaft zuverlassigen Feuchteschut-
zes und geringer Ausfiihrungskosten ist das Detail
ohne Aufkantung und der Podesthéhe ~35 cm zu
empfehlen. Soll die Podesthdéhe geringer sein, ist
eine Betonaufkantung sehr solide und aus techni-
scher Sicht erste Wahl. Diese reicht bis zu der Hohe
einer notwendigen vertikalen Abdichtung.

Sind die empfohlenen Ausfiihrungsdetails nicht
gewulinscht oder méglich, ist eine fachgerechte verti-
kale Abdichtung notwendig.

Spritzwasserbelastung beim Geb&audesockel

Als weiteres Kriterium in der Frage nach notwendi-
gen Abdichtungen ist der Spritzwasserschutz zu
beachten. Diese Frage teilt sich in zwei Bereiche:

1. Schutz der Rohbaukonstruktion aus Holz
insbesondere des Schwellholzes
2. Schutz der Fassade

Zum Schutz der tragenden Holzbaukonstruktion ein-
schlieBlich der Schwelle ist ein Hohenabstand zu
einem beliebig ausgebildeten Gelande von 30 cm
einzuhalten. Wird eine Kiestraufe angeordnet, kann
dieser Abstand nach DIN 68800 Teil 2 auf 15cm
reduziert werden. Fehlen die geforderten Hohenab-
sténde ist eine vertikale Abdichtung nach DIN 18533
anzuordnen. Diese Abdichtung muss fiir die Anforde-
rung des Gebaudesockels der Wassereinwir-
kungsklassen W4-E nach DIN 18533 erfullen. Und
eines ist noch sehr wichtig, es muss ein Abdich-
tungssystem sein, das viele Eigenschaften erfullen
muss:

» Die Eignung entsprechend der DIN 18533 muss
nachgewiesen sein.

» Die Abdichtung soll mdglichst diffusionsoffen sein
sq-Wert bis 5,0 m empfohlen - denn: Je dichter die
Abdichtung, um so dicker muss diese Abdichtung
Uberdammt werden, um Kondensat zu vermeiden.

» Eignung auf verschiedenen Untergriinden

« Sichere Uberbriickung (Dehnfahigkeit) bei Fugen

 Sichere Ausfiihrung bei verspringenden
Untergriinden, z. B. Wandflache zum Fenster

= Moderne FPD-Abdichtungen sind eine Fort-
entwicklung der mineralischen Dichtschlammen
MDS und haben sich mit dem entsprechenden
Systemzubehor bei der Sockeldichtung im
Holzbau bereits bewahrt.

FPD-Abdichtungen sind moderne risstiberbriickende
Abdichtungsstoffe, die seit einigen Jahren in der
Baupraxis erfolgreich angewendet werden. Sie wur-
den noch nicht in DIN 18533-3 explizit aufgenom-
men, sind derzeit in der FPD-Richtlinie allgemein
geregelt. hre Anwendung ist mit einem bauaufsichtli-
chen Verwendbarkeitsnachweis (abP) laut MVVTB
bzw. landerspez. VVTB allgemein zuldssig. Da es
sich bei FPD-Abdichtungen um eine Weiterentwick-
lung von mineralischen Dichtungsschlammen han-
delt, verfiigen die meisten auf dem Markt erhaltlichen

Produkte auch Uber ein abP als MDS und sind somit
nach DIN 18533-3 fir den Anwendungsbereich im
Sockel (W4-E) normgerecht einsetzbar.

e

Abb. 65 Um eine dauerhafte dichte Abdichtung am Sockel herzustellen,
braucht es ein fiir diese Verwendung konzipiertes System. Eine Losung gerade
wegen der komplexen Untergriinde sind die modernen ,reaktiven“ FPD-
Abdichtungen.

Gelandeanschluss und Kiestraufe

Fir die Ausfihrung des Gelandelbergangs zum
Gebaudesockel geben das Merkblatt 1 und die Richt-
linie 2 viele Detailhinweise. Danach ist die Kiestraufe
® mit einer Kérnung 16/32 in der Dicke 15 cm herzu-
stellen. Die Breite betragt mindestens ab Vorder-
kante Schwelle 30 cm bzw. ab Vorderkante Fassade
15 cm. Unterhalb des Kieses ist eine Sickerschicht
(@, filterfeste Schicht) anzuordnen. Diese dient dem
vertikalen Wasserabzug aus der Kiestraufe ggf. in
eine Drainage. Der Sockel ist bis Oberkante Gelande
mit einer Noppenbahn zu schiitzen ®. Ein Vlies ver-
hindert das versanden der Noppenbahn.

e

Abb. 66

Ausfiihrung einer Kiestraufe

= In manchen Regelwerken wird alternativ ein
Gelandeanschluss aus Pflaster mit 2 %
Geféalle zugelassen.

T Merkblatt ,Praxisgerechte Sockelausbildung“ 2019-11, Herausgeber:
Deutscher Holzfertigbau-Verband DHV e. V., www.d-h-v.de

2 Richtlinie ,Fassadensockelputz / AuBenanlage® 2013, Herausgeber
sind die Baden-Wiirttembergischen Berufsverbédnde der Stuckateure
und Garten- / Landschaftshau



4.4 Schallschutz

Die Luftschallddmmung von AufRenbauteilen wird
durch das gesamte bewertete Bau-Schalldamm-Maf3
R'w,ges beschrieben. Bei einer AulRenwand ist dieser
Kennwert zu verstehen als der Widerstand gegen
AulRenlarm. Dabei sind alle an der Schallibertra-
gung beteiligten Bauteile und Elemente zu beriick-
sichtigen. Dies sind im Wesentlichen:

* AuRenwand

» Fenster

* Rollladenkasten

» Loftungselement

» Dach (bei Dachgeschossraumen)

Fir die Luftschallddmmung von AuRenbauteilen sind
keine festen Anforderungswerte festgesetzt. Viel-
mehr sind diese in Abhangigkeit vom Standort, der
Nutzung (Korrekturfaktor fur die Raumart Kraymart)
und dem mafgeblichen AuBenlarmpegel L, jeweils
zu ermitteln:

erf. R‘w,ges = La - Kraumart

Die Korrekturfaktoren sind fir drei unterschiedliche
Raumarten definiert (Tab. 6). Fir zwei Nutzungen
sind auch Mindestanforderungen an die Luftschall-
dammung der AuRenbauteile festgelegt.

Mindestanfor-

Raumart KRraumart derung R'y,ges
Bettenrdume in Krapkenan- 25 dB >35dB
stalten und Sanatorien

Aufenthaltsraume in Woh-

nungen, Ubernachtungs- 30dB > 30 dB
raume in Beherbergungs-

statten, Unterrichtsrdume

Biroraume und Ahnliches 35dB —

Tab.6 Raumarten mit Korrekturfaktoren und
Mindestanforderungen

Das Fenster stellt in der Regel das schwéachste Bau-
teil dar. Schalltechnisch durchschnittliche Fenster
lassen sich durch eine ,gute* Wand nicht ausglei-
chen. Bei hoher Auf3enlarmbelastung sollte der Fla-
chenanteil der Fenster Uberprift werden und eine
glnstige Anordnung schutzbedirftiger Raume
beriicksichtigt werden.

Abb. 67
haben, so ist insbesondere das Fenster zu betrachten.

Soll ein Schlafraum einen guten Schallschutz gegen AuRenlarm

Bei Massivholzkonstruktionen mit einer Grundwand
aus Brettsperrholzelementen sind fur den Schall-
schutz drei Parameter ausschlaggebend.

1. Dicke bzw. Flachengewicht des Massivholz-
elementes — die Schallddmmung wird
wesentlich durch die flachenbezogene
Masse m' bestimmt (Massengesetz). Ein
80 mm dickes Brettsperrholzelement weist
ein Schalldamm-Maf von R,, = 32 dB auf.
Wird die Elementdicke von 80 mm auf
140 mm erhéht, so betragt R,, = 39 dB.

2. Bekleidungen — direkte Bekleidungen aus
Gips- oder Gipsfaserplatten, die ggf. aus
Grunden des Brandschutzes erforderlich
sind, kdnnen das Schallddmm-MaR deutlich
verbessern. Ein beidseitig mit doppelter
Bekleidung versehenes, 80 mm dickes
Massivholzelement weist ein Schallddamm-
Maf von Ry, = 45 dB auf, ohne Bekleidung
Ry = 32 dB.

3. Vorsatzschalen — die Erh6hung der Schall-
dammung durch eine Installationsebene
lasst sich sehr gut anhand der Beispiele in
den nachfolgenden Tabellen (Seite 42)
erkennen.

Abb. 68
Gipswerkstoffplatten bekleidet wurde.
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Bauteilbeispiel (O « 4 « a nach [4]) Bez. Material
Fas Geschlossene Fassadenbekleidung (ggf. besteht eine
Fas Anforderung an das Flachengewicht und die Brennbarkeit
- bSDB des Materials) auf Unterkonstruktion aus Holzlatten
LS Luftschicht mit Beliiftung oder Hinterliiftung
© WH ubDB Unterdeckbahn bzw. Unterdeckplatte
] DT nichttragende Dammtrager zur Herstellung der Haupt-
1 dammebene, dargestellt sind Stegtrager STEICOwall mit
LD der Hohe h = 200 mm
BSP wH Hohlraumd@ammstoff nach Anforderung
g;l LD Luftdichtungsbahn oder Verklebung der Elementfugen
Brandschutz BSP Brett"srr;ertrrlog als thragende und aussteifende Elemente
Nachweis als mindestens F30 / REI30 mdglich, gemab stat. berechnung
z. B. Priifbericht Rigips P-SAC-02/111-691 Inst Option: Vorsatzschale als Installationsebene aus Holzlatten
oder Metallprofilen gedammt
GP Option: Bekleidung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF

oder Gipsfaserplatten GF

Installations- Innenbekleidung BSP Bewertete
Schallschutz ..
ebene d[mm] d[mm] Schalldamm-MaBe
Priifbericht Fermacell, Steico * ohne ¢ ohne . — > 80 * R,=43dB
IFT PB V14/15-F02-04-de-03 « mit * mit GF e 10+12,5 ~ * Ry, =65dB
. . -, » ohne 125 * Ry=45dB
Eg_’g%elggg_ﬁgépls - mit mit GKF/GF - 125 2100 -+ R,=52-55dB
*2x125 * R, =52-63 dB
Bauteilbeispiel (O ¢ 5 * a nach [4]) Bez. Material
Putz Putzbeschichtung mit Armierung im System des WDVS
=F PUZ \wap Holzfaserdammplatte als selbsttragende Tragerplatte fiir das
WAP WDVS-Putzsystem, d = 60 mm, Befestigung und Anschliisse
nach Herstellerangaben
WH WH Hauptddmmebene mit Mineralwolle, d = 160 mm
DT nichttragende Dammtréger zur Herstellung der
Hauptdammebene, hier als KVH, 60 x 160 mm; e = 625 mm
BSpP LD Luftdichte Abklebung der Elementfugen
Inst BSP Brettsperrholz als tragende und aussteifende Elemente
GP geman stat. Berechnung
Brandschutz Inst Oé)tio'\r}l: \:olrlsatzltﬁchaleﬁ!s In?tallationsebene aus Holzlatten
Nachweis als mindestens F30 / REI30 mdglich, oder Metallprofiien gedamm
z. B. Priifbericht Rigips P-SAC-02/111-691 GP Option: Bekleidung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF

oder Gipsfaserplatten GF

Installations- Innenbekleidung BSP Bewertete
Schallschutz i
ebene d[mm] d[mm] Schalldamm-MaRe
Prifbericht Steico _
IFT PB V01-F02-04-de-03 O ohne - 280+ Ry=47dB
. . - * ohne 125 * R,=45dB
E‘fg%i;%?_ﬁgépf - mit mit GKF/GF 125 >100 - R,=5255dB
< 2x125 « R, =52-63 dB




5. Konstruktion Trennwande

5.1 Gebaudeabschlusswand

Eine Gebaudeabschlusswand ist bei Doppel- und
Reihenhausern erforderlich, wenn zwischen den
Gebéuden eine Grundstiicksgrenze verlauft oder
verlaufen konnte. Hier bestehen Anforderungen an
den Brandschutz und nattrlich auch an den Schall-
schutz.

Es gilt das Prinzip, dass jedes Gebaudeteil, auch
wenn es von aullen als Ganzes wahrgenommen
wird, seine eigene Abschlusswand erhalt und damit
auch fir sich allein stehen kénnte. Es laufen keine
Bauteile von einem zum anderen Gebaudeteil durch,
auch keine Lattungen im Dach und hinter Fassaden.
Es wird vielmehr eine ,Generalfuge” angeordnet.

Schallschutz

Bei einer Gebaudeabschlusswand aus Brettsperr-
holz erhélt jedes Geb&udeteil eine eigene tragende
Wand. Es handelt sich somit um einen zweischaligen
Aufbau mit Luftschicht. Bei Brettsperrholz verhalten
sich die Konstruktionen mit dickeren Luftschichten
glnstiger. Aus Griinden des Brandschutzes werden
zusétzliche Bekleidungen aus Gipswerkstoffplatten
ausgefuhrt, was zu Verbesserungen der Schall-
schutzwerte fuhrt.

Bei den Schallschutzanforderungen ergibt sich ein
besonderer Aspekt. Werden Treppen an eine Dop-
pel- oder Reihenhaustrennwand angebunden, so
kann es zu einer tieffrequenten Trittschalliibertra-
gung kommen. Diese wird von den Bewohnern oft

als storend empfunden. Daher wird in [10] ein
zusétzliches Kriterium fur tiefe Frequenzen definiert
(siehe Tab. 7).

Um eine Verbesserung der Schalldammung im tief-
frequenten Bereich zu erreichen, sind auf Grundlage
von Forschungsergebnissen folgende MalRnahmen
zu empfehlen:

¢ Masseerhdhung durch Brandschutzmaflinahmen
(Bekleidung mit Gipsplatten)

< Vollstéandige Trennung der Wandschalen
(zweischalige Bauweise)

« Zusétzliche Installationsebene als freistehende
Vorsatzschale (Befestigung ausschlief3lich am
Boden und an der Decke)

e Treppen nicht an der Gebaudeabschlusswand
befestigen, sondern besser selbsttragend
aufstellen.

In Tab. 7 werden Schallschutzstandards beschrie-
ben, die im Holzbau immer mehr Anwendung finden
und sich auf die Schrift [10] beziehen. Wenn keine
Vereinbarungen zum Schallschutzniveau getroffen
werden, so sollten Planer und Ausfiihrende mindes-
tens das Niveau ,Basis+* als MaRgabe empfehlen,
weil sich ein Bauherr eines hochwertigen und dauer-
haft genutzten Geb&udes nicht mit den geringeren
.Basis“-Werten zufriedengeben muss, auch wenn er
beziglich Schallschutz keine besonderen Anforde-
rungen zum Schallschutz explizit gestellt hat.
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Um Bauherren das Verstandnis fur dB-Werte deut-
lich zu machen, sollten die verschiedenen Niveaus
anhand von verbalen Beschreibungen kenntlich
gemacht werden. Diese kdnnen der Schrift [10] ent-
nommen werden und sind in Tab. 7 wiedergegeben.

Schallschutz-
niveau [10]

Ry +
Cs0-5.000 2

s

w

Die Tabellen in diesem Abschnitt enthalten typische
Bauteile aus Brettsperrholz mit den dazugehérigen
Ry-Werten.

Im Holzmassivbau kénnen die Nebenwege nicht
pauschal ermittelt werden. Die Schrift [10] enthalt
eine Matrix um Prognosewerte abzulesen.

Verbale Beschreibung fur Sprache

laut: ,verstehbar*

.Basis" >62 dB

angehoben: ,im Allgemeinen verstehbar*

normal: ,im Allgemeinen nicht verstehbar, noch hérbar*

laut: ,im Allgemeinen verstehbar

.Basis+* >62 dB >62 dB

angehoben: ,im Allgemeinen nicht verstehbar*

normal: ,nicht verstehbar”

laut: ,im Allgemeinen nicht verstehbar”

~Komfort* >67 dB > 65dB

angehoben: ,nicht verstehbar*

normal: ,nicht horbar®

Tab. 7

Bewertetes Bau-Schalldamm-MaR fiir Doppel- und Reihenhaustrennwénde als ZielwerteP,

2 Bei den Zielwerten fir den tieffrequenten Bereich darf die Flankeniibertragung unberiicksichtigt bleiben.
b Andere Zielwerte fiir andere Bauteile werden in [10] Abschn. 2.4 ebenfalls gegeben.

Bauteilbeispiel (O ¢ 6 * ¢ nach [4]) Bez. Material
BPin Innenbekleidung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF
oder Gipsfaserplatten
BSP Holz-Massiv-Elemente als tragende Wandkonstruktion aus
Brettsperrholz
BPau AuBenbeplankung aus Gipsfaserplatten, doppellagig
WTH optional: Faserdammstoffplatten/-matten aus Mineralfaser
LS Luftschicht
Bewertete Schalldamm-MaRe mit
BSP WTH
Schallschutz Bekleidung Schalenabstand
d[mm] d[mm] > 60 mm > 100 mm
DIN 4109-33, . BPin 12,5 > 40
) Gipsfaserplatte >80 R Ry =74dB
Tab. 8, Zeile 1 BPau 2x15 (einseitig)
DIN 4109-33, GKF oder BPin 12,5
. ) >80 ohne Ry =67 dB
Tab. 8, Zeile 2 Gipsfaserplatte ~ BPau 2x15
[10] GKF oder BPin 12,5 Ry =75dB
: . > 100 > 40
Tab. 44, Zeile 2 Gipsfaserplatte BPau 2x15 Cs0.5.000 = -3 dB
Brandschutz AuBenseite von 90 Minuten (,feuerbesténdig®). In

Die Bauaufsicht spricht bei dem beschriebenen Bau-
teil von einer ,Brandwand®. Allerdings gibt es ver-
schiedene Ausgestaltungen von Brandwanden, die
sich in ihren Anforderungen stark unterscheiden.
Allen gemein ist der Forderung, eine Brandausbrei-
tung durch bauliche MaRnahmen zu verhindern.
Zunachst von einem Brand unbetroffene Geb&ude-
teile sollen méglich unbeschadet erhalten bleiben.

Im Falle der Situation von aneinander gereihten
quasi einzelnen Gebauden wie beim Doppel- oder
Reihenhaus hat sich in der Fachsprache der Begriff
Gebéudeabschlusswand etabliert. Dahinter verbirgt
sich eine Forderung auf einen Schutz von der

dieser Zeit muss das benachbarte Gebaude einer
typischen Brandlast des brennenden Gebaudeteiles
standhalten. Das brennende Geb&ude selbst hat die
Anforderungen einer mindestens 30-minltigen
Standsicherheit (RAumung des Gebaudes, ,feuer-
hemmend"). Somit ergibt sich in Summe eine Sicher-
heit gegen eine Brandausbreitung von 120 Minuten
(2 Stunden), in denen die Brandbekéampfung die
Ausbreitung einzudammen versucht.

Eine Gebaudeabschlusswand unterliegt somit der
Anforderung F30 / REI30 von der Raumseite und
F90 / REI 90 von der Seite der Gebaudefuge (vgl.
das Bauteilbeispiel auf Seite 46).



Die Brandschutzanforderungen in den Geb&udeklas-
sen 2 und 3 beziffern sich ansonsten bei den
wesentlichen  Bauteilen auf  feuerhemmend®
30 Minuten (F30 / REI30). Beim Bauen mit

5.2 Wohnungstrennwand

Wohnungstrennwénde unterscheiden sich von ande-
ren Innenwéanden - so sagt es ja schon der Name - in
dem sie zwei Nutzungsbereiche voneinander tren-
nen. Es handelt sich i.d. R. um unterschiedliche
Nutzergemeinschaften, die mdglichst unbehelligt
voneinander sein wollen. Im Tagtéglichen ist es ins-
besondere der Schallschutz. Wobei die Bauaufsicht
insbesondere den vorbeugenden baulichen Brand-
schutz im Visier hat, um auch hier den Bewohnern
eine in Deutschland allgemein verlassliche Sicher-
heit zu bieten.

Abb. 69 Der Schall- und Brandschutz kann fiir eine Wohnungstrennwand
erfullt werden. Die vollstandige Trennfuge ist obligatorisch. Bei der
Gebéaudeabschlusswand ist eine Brandschutzbekleidung in der Trennfuge
erforderlich. Je dicker die Bauteilfuge, desto besser sind die Schalldamm-
MaRe.

Schallschutz

Innerhalb einer Nutzungseinheit (Wohnung oder
Biro) werden keine Anforderungen an den Schall-
schutz gestellt. Wobei das nicht ganz richtig ist.
Denn in den Entwurfspldnen werden die Nutzungen
eingetragen, wie z.B. ,Wohnen*, ,Schlafen”, ,Kind"

Schallschutz-
niveau [10]

Brettsperrholz kann diese Anforderung durch
Abbrand nachgewiesen werden (vgl. Seite 23). Eine
weitere Mdéglichkeit ist der Nachweis iber einen Prif-
bericht (z. B. Rigips P-SAC-02/111-691).

oder ,Arbeiten“. Bei Biros werden vielleicht eingetra-
gen ,Geschéftsfuhrung®, ,Verwaltung®, ,Entwick-
lung” oder ,Besprechung". Dies gibt Hinweise auf die
Art einer ,Schutzbedurftigkeit”.

In Wohnungen lassen sich die lauten und leisen
Raume unterscheiden. So gehéren ,Schlafen und
JArbeiten  zu den schutzbedirftigen R&aumen.
Gerade hat zu dieser Zeit das Ausmafl an Home-
Office-Zeiten in den privaten Raumen erheblich
zugenommen. Und so méchte man bei Phasen des
.Homeschooling“ nicht bei jeder Videokonferenz
oder Telefonat um Ruhe bitten missen. In Biros
geht es vielleicht mehr um Diskretion und so sollten
die SchallschutzmaRnahmen bei Innenwanden
gerade fur ,Geschaftsfuhrung” oder ,Besprechung®
angepasst werden.

FUr Innentlren gilt, dass in Schallschutz ebenfalls zu
investieren ist (Schallschutzklassen SSK 1 bis 3).
AuRerdem gilt, dass zwei Tlren besser sind als eine.
So sollte das Arbeitszimmer nicht etwa direkt vom
Wohnzimmer betreten werden, sondern besser tber
den Flur.

=» Fir schutzbedirftige RAume innerhalb einer
Nutzungseinheit kann man sich an den
Werten einer Wohnungstrennwand
orientieren.

Fir Wohnungstrennwande kdnnen die Zielwerte fur
den Schallschutz aus der Tab. 8 enthommen werden.
Es sollte, wie schon bei den Geb&udeabschlusswén-
den, das Schallschutzniveau ,Basis+* angestrebt
werden. In der Vorgehensweise der Beratung von
Bauherren gelten die schon zuvor getroffenen Aus-
sagen (vgl. Seite 44).

R'w Verbale Beschreibung fiir Sprache

laut: ,verstehbar”

.Basis" >53 dB

angehoben: ,im Allgemeinen verstehbar*

normal: ,im Allgemeinen nicht verstehbar, noch hérbar*
laut: ,im Allgemeinen verstehbar*

.Basis+* >56dB 2

normal: ,nicht verstehbar*

angehoben: ,im Allgemeinen nicht verstehbar*

laut: ,im Allgemeinen nicht verstehbar”

Komfort* >59dB P

normal: ,nicht hoérbar”
Tab. 8

2 Grundlage ist DIN 4109-1
b Vergleichbar zu den Anforderungen nach Beiblatt 2 der Norm

angehoben: ,nicht verstehbar”

Bewertetes Bau-Schallddmm-Maf fur Wohnungstrennwénde als Zielwerte®.

¢ Andere Zielwerte fur andere Bauteile werden in [10] Abschn. 2.4 ebenfalls gegeben.
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KONSTRUKTION TRENNWANDE

Fur die reine Holzmassivbauart ist eine einfache
oder pauschale Prognose bisher nicht méglich. Z. Zt.
fehlen die Werte fiir flankierende Massivholzbauteile.
Um dennoch Planungswerte zur Verfligung zu stel-
len, sind in [10] mehrere Wohnungstrennwéande zu
finden. Hier sind die Flankenkombinationen aufge-
fihrt, mit denen das Schallschutzniveau ,Basis+*
erreicht werden kann.

Die unten stehenden Symbolzeichnungen deuten

das Prinzip der Flankentrennung beim Bau von Woh-
nungstrennwanden mit Brettsperrholz an.

Optimierte Nebenwege fir beste Ergebnisse:

= Wohnungstrennwéande aus Brettsperrholz
sind i. d. R. zweischalig oder mit Vorsatz-
schalen herzustellen (siehe Beispiel unten).

=» Geschossdecken oder das Dach sollen
oberhalb der Wohnungstrennwand
vollstandig getrennt werden.

Die flankierenden Bauteile werden mit Vorsatzschalen ausgestattet. Hinweis: Die Trennwand (TW) ist hier einschalig

symbolisiert, eine zweischalige Konstruktion bringt bessere Kennwerte.
\ \
TW | |
|
w | oTw

|
™™ ‘ |
P

Boden Decke AuRenwand Innenwand

Der Estrich wird im Bereich der Raumweise abgehangte De-
Trennwénde unterbrochen. cken sind dann wichtig, wenn
Wichtig ist der Randdamm-  die dariiber liegende Decke
streifen aus Mineralwolle. durchlauft (vgl. Seite 22).

Die im Holzbau typischen Bei Innenwénden ohne Vor-
Installationsebenen dampfen satzschalen ist die vollstén-
die Nebenwege bei durch-  dige Trennung der flankierenden
laufenden AuRenwanden. Wand eine gute Lésung.

Bauteilbeispiel Bez. Material
BP Bekleidung aus Gipskarton-Feuerschutzplatten GKF oder
Gipsfaserplatten GF, Option: Installationsebene, ggf. zur
Verbesserung des Schallschutzes
VS Option: Vorsatzschale zur Verbesserung des Schallschutzes
aus Holzlatten oder Metallprofilen gedammt
BSP Holz-Massiv-Elemente als tragende Wandkonstruktion aus
Brettsperrholz
WTH Faserdammstoffplatten/-matten aus Mineralfaser
: LS Luftschicht
Vorsatz- ~ Bekleidung BP Schalen-  ggp Bewertete
Schallschutz abstand -
schale d [mm] LS/WTH d[mm] Schallddmm-MaRe
Prifbericht Fermacell « 10 * >80 * R,=48dB
IET PB V14/15-F02-04-de-03 °""® GF .2x15  omm «>120  +R,=56dB
« 125 * >90 * R, =55dB
ohne gEF oder 155 60 mm . >90/>100 + R, =58 dB
) o «2x125 « >90/>100 » R, =61dB
Prifbericht Rigips —
18-001268-PRO1 . Fed_er- einseitig « 12,5 * >90 * R, =60dB
schiene GKE oder ° 2x125 60 mm *« >90/>100 » Ry, =65dB
« freistehend GF « 125 * >90 * R, =65dB
* 2x125 * >90/>100 « Ry, =65dB
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